A Prefeitura Municipal de Mogi Guacu/SP
Ref.: Pregao Eletronico n°® 04/2025 — Processo n° 2.593/2025

Licitante: NKS IMPORTACOES E EXPORTACOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS
LTDA. CNPJ: 00.744.999/0001-83. E-MAIL: nks@nks.com.br e licitacao@nks.com.br

Atesto para a finalidade de avaliagéo, que no que se refere a licitagéo acima identificada, a empresa
NKS IMPORTACOES E EXPORTACOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA,
00.744.999/0001-83, esta apresentando as seguintes amostra e laudos, nos termos do edital e seus
anexos:

Lote 03 = Ténis Escolar

Lote 03 Marca/
Fabricante

NKS
Ténis Escolar com amarragao de cadarcgo, ténis escolar com velcro e
laudos técnicos.

Pela Prefeitura assmatura do responsavel pelo recebimento):

RS

DATA DO RECEBIMENTO:

NKS IMPORTACOES E EXPORTAGOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

MATRIZ: Av. Vinte de Setembro, 4747, Conj:01, Bairro: Sdo Jaco, Sapiranga/RS, Cep: 93819-302
CNPJ: 00.744.999/0001-83 /| LE.: 131/0063033

FILIAL: Av. CIVIT 497, Galpdo 01 - ARMZ 01 e 02 - SALA 34, bairro: Civit |, Serra-ES. Cep: 29168-045
VRLANNIADSS CNPJ: 00.744.999/0005-07 / LE.: 083/951369

EMAIL: nks@nks.com.br / licitacao@nks.com.br
TELEFONE: (51) 3034.8700

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




A Prefeitura Municipal de Mogi Guagu/SP
Ref.: Pregao Eletrénico n° 04/2025 — Processo n° 2.593/2025
Secretaria de Educagao

TENIS ESCOLAR COM CADARGCO

PASTA DE LAUDOS TECNICOS E CERTIFICADO DE ACREDITAGAO

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: NKS IMPORTAGOES E EXPORTAGOES INDUSTRIA E
COMERCIO DE CALCADOS LTDA. CNPJ: 00.744.999/0001-83
ENDERECO: Av. 20 de Setembro, n.° 4747, conj. 01, Bairro S&o Jacé. Sapiranga-RS.

NKS IMPORTAGOES E EXPORTAGOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALGADOS LTDA

MATRIZ: Av. Vinte de Setembro, 4747, Conj:01, Bairro: S8o Jaco, Sapiranga/R$, Cep: 9381 8-302
" CNPJ: 09.744.999?‘0091-83 { LE.: 131/0063033

D ARITADES FILIAL: Av. CIVIT 497, Gaipdo 01- ARMZ 01 e 02 - SALA 34, bairro: Clvit §, Serra-ES. Cep: 28168-045
VRICANIADSS 3 PCNPJ: 00.744.999/0005.07 1 LE.: 083/951369

EMAIL; nks@nks.com.br / licitacac@nks.com.br

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 1764/25

Cliente: NKS Importagbes e Exportagdes IndUstria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, N° 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagdo do cliente: “TECIDO MULTIFILAMENTOS 2D - AZUL MARINHO —
PARA TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 80899
Data de entrada: 20/03/2025
Data de realizagdo do ensaio: 25/03/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Materiais téxteis — Determinagéo da gramatura de

superficies téxteis 227 g/m?

(ABNT NBR 10591:2008)

Consideragoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagio permanente do laboratdrio.

A amostra foi climatizada de acordo com as condigdes padréo de temperatura (20 +2°C) e umidade relativa
do ar (65  4%) exigidas pela ABNT NBR ISO 139 por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 26 de margo de 2025.

Nota ~ Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nio podende ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somente serdo autorizadas reprodugbes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 1764/25

. Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
s $i.0 7L §‘v 5 g,! -, do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
Cormalils oy F‘)\ \ {'u-"“’ direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do

enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
* Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificagdo

Emilly da Rosa Melha - Técnica Quimica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011229 - 52 Regiéo 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o

Assinado em: 26/03/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/3921808995793226032025_ibtec_-
_Assinado.pdf

g ‘

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 26/03/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reproducdes
na integra deste documento.

Bairre
©3334.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 1694/25

Cliente: NKS Importagdes e Exportagdes Industria e Comércio de Calgados
Ltda.

Endereco: Avenida Vinte de Setembro, n°® 4747, Sapiranga — RS.

CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descri¢do da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagdo do cliente: “TECIDO MULTIFILAMENTOS 2D — AZUL MARINHO — PARA TENIS MARCA
NKS”

Protocolo: 80899
Data de entrada: 20/03/2025

Data de realizagdo do ensaio: 24/03/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Direcio A — Urdume / Longitudinal:

Tecidos revestidos com borracha ou plastico —
Determinagao da resisténcia ao rasgamento — Forga de rasgamento: 39,6 N

Parte 1: Métodos de rasgamento constante
Direco B — Trama / Transversal:

(1SO 4674-1:2016 — Método B)

Forga de rasgamento: 29,3 N

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condig&o A (23 £ 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para 0 momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatorio a folha de assinaturas anexa.

Novo Hamburgo, 24 de margo de 2025.

nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizacdo do laboratdrio.

Somente serio autorizadas reprodugdes
na integra deste documento,

3553.1000

Auten_tipar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves-Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 1694/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faga download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a cAmera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento

i Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacdo
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011227 - 52 Regido 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 24/03/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf.
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/5448808995793324032025_ibtec -
_Assinado.pdf
]
Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 24/03/2025

Mota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério. NP 871 0001.73
Somente serdo autorizadas reproductes

na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3534/24

Cliente: NKS Imp. e Exp. IndUstria e Comércio de Calgcados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigio da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagdo do cliente: “FORRO TIPO COLMEIA — TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 75798
Data de entrada: 18/06/2024
Data de realizagio do ensaio: 20/06/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultados

Materiais téxteis — Determinagéo da gramatura
de superficies téxteis 250 g/m?

(ABNT NBR 10591:2008)

Consideracgoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalagéo permanente do laboratorio.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigéo Padr&o (20 + 2°C e 65 + 4% U.R) da ABNT NBR ISO
139:2008 por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 20 de junho de 2024.

Nota - Os resultados deste documento se
restringeI REnss as amostias ensaiadas,
nio podends ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratdrio.

Somente serio autorizadas reprodugbes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3534/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

Técnico analista
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 21/06/2024

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/6289757985232721062024_ibtec -
_Assinado.pdf

M

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 21/06/2024

fota - Os resultados deste documento se
rastringem apenas as amostias ensaiadas,
nao podende ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério,

Somente serio autorizadas reprodugbes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui-a Infra-estrutura-de-Chaves Ptblicas—mmmm X
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3535/24

Cliente: NKS Imp. e Exp. IndUstria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigido da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificaczo do cliente: “FORRO TIPO COLMEIA — TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 75798
Data de entrada: 18/06/2024
Data de realizacdo do ensaio: 20/06/2024
ENSAIOS E RESULTADOS:
Ensaio Resultados
’ Namero de corpos de prova testados: 10
Método de ensaio: A
Materiais téxteis — Determinagéo da
espessura Presséo aplicada: 0,1 kPa
(ABNT NBR 13371:2005) Espessura: 4,00 mm
Pressé&o aplicada: 0,5 kPa
Espessura: 3,92 mm

Consideracoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalagéo permanente do laboratorio.

A condigdo de temperatura e umidade relativa do ar do laboratério segue as exigéncias da ABNT NBR 1ISO
130.

Sendo o que tinhamos para o0 momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 20 de junho de 2024.

Nota - Os resuitados deste documento se
restringem apenas as amostyas ensaiadas,
niic podende ser reproduzides sem
sutorizagio do leboratdrio.

Somente sovie autorizadas reprodugbes
na frteygra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3535/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de c4digo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

Técnico analista
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 21/06/2024

barra de ferramentas do pdf. %

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/9492757985232721062024_ibtec_-
_Assinado.pdf

M

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 21/06/2024

@

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
naa podendo ser reproduzidos sem
sutorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reprodugbes
na integra deste doaumente,

CHPSE:

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7428/24

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

+  Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de espuma de cor branca.
Identificagio do cliente: “ESPUMA DO COLARINHO PARA TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 78841
Data de entrada: 26/11/2024

Data de realizagdo do ensaio: 28/11/2024
ENSAIOS E RESULTADOS:
Ensaio Resultado
Corpo de prova 1: 5,9 mm
Construgdo superior do calgado — Couragas e Corpo de prova 2: 5,9 mm
contrafortes — Determinagéo da espessura Corpo de prova 3: 5,9 mm
Corpo de prova 4: 5,9 mm
(ABNT NBR 14184:2020) Corpo de prova 5: 6,0 mm
Mediana: 5,9 mm
Consideracoes:
A amostragem foi realizada pelo cliente.
. O ensaio foi realizado na instalagéo permanente do laboratério.
A amostra foi condicionada de acordo com a Condig&o A (23 £ 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
™ por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para 0 momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 28 de novembro de 2024.

Nota - Os resultados deste documento se

restringem apenas as amostras ensaiadas,
’ nie podendo ser reproduzides sem

sutorizacgo do laboratdrio.

Somente serdo autorizadas reprodugdes

na integra deste documento,

Auten_tipar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui-a-tnfra-estruturade-ChavesPobiicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7428/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

N Técnico analista
Bruna Wagner de Lima - Técnica Quimica
CRQ 054011463 - 52 Regido
Assinado em: 28/11/2024

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/84687884155690281 12024 _ibtec_-
_Assinado.pdf

Supervisor

Ademir Paulo Dorneles de Varga - Gerente Laboratério de Materiais

CRQ 05101116 - 52 Regido
Assinado em: 28/11/2024

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostias ensatadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério,

Somente serio autorizadas reproducdes
na integra deste documento.

Auten_t!car documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7427/24

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de espuma de cor cinza.
Identificacio do cliente: “ESPUMA DA LINGUETA PARA TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 78841
Data de entrada: 26/11/2024
Data de realizagdo do ensaio: 28/11/2024

,  ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Corpo de prova 1: 4,1 mm

Construgao superior do calgado — Couragas e Corpo de prova 2: 4,0 mm
contrafortes — Determinag&o da espessura Corpo de prova 3: 3,9 mm
Corpo de prova 4: 3,9 mm

(ABNT NBR 14184:2020) Corpo de prova 5: 4,0 mm

Mediana: 4,0 mm

Consideragodes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagio permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigéo A (23+2°Ce50+5%U.R.)da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para 0 momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 28 de novembro de 2024.

Mota - Os resultados deste documento se
restringom apenas as amostras ensaiadas,
nie podendo ser reproduzidos sem
sutorizacgo do laboratorio.

Somente serfio awtorizadas reprodugBes
na integra deste documento,

Auten_t!car documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7427/24

— Para verificar a autenticidade deste documento, faga download
o K i J i\j do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
P FLASENE A AR direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do

endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento

™ Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificagdo
Bruna Wagner de Lima - Técnica Quimica
CRQ 054011463 - 52 Regido
Assinado em: 28/11/2024

Digital, instituida pela Medida Proviséria N°

2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o

arquivo, procure pelo icone a seguir na
T

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/2818788415569028112024 ibtec -
_Assinado.pdf

Supervisor
Ademir Paulo Dorneles de Varga - Gerente Laboratério de Materiais
CRQ 05101116 - 52 Regido
Assinado em: 28/11/2024

Nota - Os resultados deste documento se
resiringem apenas as amostias ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratdrio,

Somente serfo autorizadas reproductes
na fntegra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n°® 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves-Pdblicas——mMmM@¥
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7450/24

Cliente: NKS Importagées e Exportagdes Industria e Comercio de Calgados Ltda
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga - RS
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagdo do cliente: “LONA DE ALGODAO PARA TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 78840
Data de entrada: 26/11/2024
Data de realizagdo do ensaio: 28/11/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Diregéo A — Urdume / Longitudinal:

Tecidos revestidos com borracha ou plastico —
Determinag&o da resisténcia ao rasgamento — Forga de rasgamento: 108,5 N

Parte 1: Métodos de rasgamento constante
Direcdo B — Trama / Transversal:
(ISO 4674-1:2016 — Método B)
Forga de rasgamento: 86,5 N

Consideracgoes:

~~ A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratorio.
A amostra foi condicionada de acordo com a Condigdo A (23 +2°C e 50 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 28 de novembro de 2024.

Mopia - Os resultados deste documentio se
restringem apenas as amosiras ensaiadas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizagiio do laboratério.

Semente serdo aulorizadas reprodugbes
na integra deste documento.

Auten_tipar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2:200-2/2001,-que-institui-a-tnfra-estrutura-de-ChavesPablecas—mmm 8
Brasileira - ICP-Brasil.
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Técnico analista
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrénica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 28/11/2024

Oihertic AfentO

(Aogire

Supervisor
Agatha Behenck Afonso - Técnica Quimica
CRQ 054010320 - 52 Regido
Assinado em: 28/11/2024

Mota - Os resultados deste documento se
restringenm apenas as amostras ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somente serdo aulorizadas reproducdes
na integra deste documento.

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Provisdria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/86327884055689281 12024 _ibtec_-
_Assinado.pdf

Sul, Brasi

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0640/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria € Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n° 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descricio da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagdo do cliente: “LONA DE ALGODAO PARA TENIS MARCA
HNKS"))

™ Protocolo: 79950

Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagdo do ensaio: 11/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Materiais téxteis — Determinagao da gramatura de

superficies téxteis 894 g/m?

(ABNT NBR 10591:2008)

Consideracodes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagéo permanente do laboratério.

A amostra foi climatizada de acordo com as condi¢des padrao de temperatura (20 * 2°C) e umidade relativa
do ar (65 * 4%) exigidas pela ABNT NBR ISO 139 por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em ancxo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste donamento se
' restringem apenas as amosiias ensaladas,

niio podendo ser reproduzidos sem

autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reprodugbes

na integra deste documento.

Auten_t!car documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de ChavesPubticas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0640/25
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™ Técnico analista
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatronica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 12/02/2025

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amosiras ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.
Somente serdo autorizadas reproducdes

| na integra deste documento.

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificagdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/3195799505693212022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

87.190.161/0001-73

Auten_t!car documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7254/24

Cliente: NKS Importagdes e Exportagdes Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigio da amostra: Uma (01) amostra de atacador de cor branca.
Identificagdo do cliente: “ATACADOR/CADARGO PARA TENIS MARCA

NKS”
Protocolo: 78519
' Data de entrada: 09/11/2024
Data de realizagdo do ensaio: 19/11/2024
ENSAIOS E RESULTADOS:
Ensaio Resultado
Construgao superior do calgado — Atacador — Ne fricgdes: 15.000
Determinacgéo da resisténcia a friccao
Corpo de prova 1 — Sem danos
(ABNT NBR 16233:2020) Corpo de prova 2 — Sem danos
Consideracgoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagéo permanente do laboratério.

Devido a pouca quantidade de amostras, o ensaio foi realizado somete com dois corpos de prova.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigdo A (23+2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
* por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 20 de novembro de 2024.

Mota - Os resultados deste documentio se
rastringem apenas as amostras ensaladas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdiio.

Soments serdo autorizadas reproducdes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7254/24

LT Para verificar a autenticidade deste documento, faga download

,g 3 . . . o H :
T “\_\:_‘_, N do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
Pl R direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento

Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacdo
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011227 - 52 Regiéo 2200-2 de 28/05/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 20/11/2024 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf.
' dev.ibtec.org.brlareacliente/laudo/52347851955349201 12024 ibtec -
_Assinado.pdf
Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regiao
Assinado em: 20/11/2024

Nota - Os vesultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serfo autorizadas reproduces
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7253/24

Cliente: NKS Importacées e Exportacdes Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor branca
dublado com material polimérico transparente.
identificacdo do cliente: “REFORCO TRASEIRO PARA TENIS MARCA

Protocolo: 78519
Data de entrada: 09/11/2024
Data de realizagdo do ensaio: 19/11/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:
' Ensaio Resultado
Corpo de prova 1: 0,7 mm
Construgao superior do calgado — Couragas e Corpo de prova 2: 0,7 mm
contrafortes — Determinag&o da espessura Corpo de prova 3: 0,7 mm
Corpo de prova 4: 0,7 mm
(ABNT NBR 14184:2020) Corpo de prova 5: 0,7 mm
Mediana: 0,7 mm

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalag&o permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigéo A (23 +2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 20 de novembro de 2024.

Nota - Os resultados deste documenio se
restringem apenas as amostras ensaladas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somente serdo auwtorizadas reprodugbes
ra imtegra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




AT - ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacao
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 20/11/2024

Pag. 212

RELATORIO TECNICO 7253/24

para verificar a autenticidade deste documento, faga download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a cAmera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec,org.br/areacliente/laud0190917851955349201 12024 _ibtec -
_Assinado.pdf

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
' CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 20/11/2024

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostias ensaiadas,
néio podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serio autorizadas reproducdes
na integra deste documento.

3.100C

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopaj ici

: i : . percloud.com.br/autenticidade

com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100 i

digitalmente conforme- MP—ﬂ%HﬁMM?dO
v asS

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3577/24

Cliente: NKS Imp. e Exp Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigido da amostra: Uma (01) amostra de palmilha interna em EVA
dublada com material téxtil de cor branca.

Identificagio do cliente: “PALMILHA EM ETIL VINIL ACETATO EXPANDIDO
PARA TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 75800
Data de entrada: 18/06/2024
Data de realizagdo do ensaio: 21/06/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaios Resultados

Determinagdo da espessura

(ABNT NBR 1SO 20344/15 — item 7.1)

5,15 mm

Consideragoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalagéo permanente do laboratorio.

A amostragem foi condicionada de acordo com a norma ABNT NBR ISO 20344:2015 — item 4.2, em uma

atmosfera padréo de 23 + 2°C e 50 £ 5% U.R, por um periodo minimo de 48 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 21 de junho de 2024.

Mota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostias ensaiadas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratdrio.

Samente serdo autorizatas reprodugbes
na integra deste docu

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n°® 2.200-2/2001, que institui a Infra=estruturade€havesPabticas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3577/24

Técnico analista
Morgana Minéia Vatte Torres - Técnica Quimica
CRQ 05408499 - 52 Regido

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cddigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

Assinado em: 24/06/2024

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/4136758005233124062024 _ibtec _-
_Assinado.pdf

M

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 24/06/2024

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensatadas,
nao podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratodrio,

Somente serdo autorizadas reprodugBes
na integra deste documento,

Auten_t!car documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP-n*>-2:200-2/2001-que-institui-a-tnfra-estruturade-ChavesPabeas—mm0m0808 ——

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0563/25

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comercio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de entressola de cor branca.
Identificacdo do cliente: “ENTRESOLA PARA TENIS MARCA “NKS”™

. Protocolo: 79949
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizacdo do ensaio: 06/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: > 4 mm
Ensaio realizado com pele
Determinagdo da dureza de indentagéo por

meio de um durémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 58 Shore A
Leitura 2: 57 Shore A
(1SO 868:2003) Leitura 3: 57 Shore A

Leitura 4: 57 Shore A
Leitura 5: 57 Shore A
Meédia: 57 Shore A

Consideragoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigdo A (23+2°Ce 50 % 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o0 momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 07 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
rasiyingem apenas as amosieas ensaiadas,
niio podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reprodugbes
na integra deste documento.

Auten_tipar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura-de€h P

01 de-ChavesPtbticas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0563/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faga download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

Y ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificagdo
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011227 - 52 Regido 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 07/02/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/8668799495697807022025_ibtec -
_Assinado.pdf

M ,

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 07/02/2025

Mota - Ds resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reproducdes
na integra deste documento.

Auten_t!car documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0644/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descricdo da amostra: Uma (01) amostra de entressola de cor branca.
identificacdo do cliente: “ENTRESSOLA PARA TENIS MARCA “NKS””

Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizac@o do ensaio: 12/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Método de preparagao dos corpos de prova: corte

, Borracha vulcanizada ou termoplastica — Tipo de composto padréo: n°® 1
Determinacéo da resisténcia a abrasdo Carga: 10 N
usando um dispositivo de tambor cilindrico Distancia: 40 m
rotativo — Método A (corpo de prova néo Testado com pele
rotativo) Densidade: 0,942 g/cm?®

indice de abrasao relativa: 1,7%
(1SO 4649:2017)
Perda de volume relativo: 182,3 mm?

Consideracoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condicdo A (23 + 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 16 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Pota - Os resuliados deste dotsmento se
restringem apenas as amostias ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somente serfo autorizadas reprodugBes
na integra deste dotumento,

87.190.16170001-73

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0644/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faga download

' i‘;;:-}, 15 :/Q)@,Qf;i ¥ L c:”im a5 do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
S (\, i b direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
- enderego:
N ASSINATURA DIGITAL: Este documento

contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

Técnico analista
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrénica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 12/02/2025

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/7606799505693212022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
ndo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

. Somente serdio autorizadas reproducbes
na itegra deste documente,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0641/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n° 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de material polimérico de cor preta.
Identificacio do cliente: “INSERTO LATERAL PARA TENIS MARCA “NKS™

Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagdo do ensaio: 11/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: 1,30 mm
Ensaio realizado com pele
Determinacdo da dureza de indentagao por

meio de um durémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 64 Shore A
Leitura 2: 61 Shore A
{1ISO 868:2003) Leitura 3: 63 Shore A

Leitura 4: 60 Shore A
Leitura 5: 64 Shore A
Média: 62 Shore A

Consideracoes:
A amostragem foi realizada pelo cliente.
O ensaio foi realizado na instalagio permanente do laboratério.
Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Nots - Os resultados deste dotumento se
restringem apenas as amostias ensatadas,
niio podendo ser reproduzidos sem
auvtorizacic do laboratdrio.

Somente serdo autorizadas reprodugbes
na integra deste documents,

Auten_tipar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/206%; e institt-atnfra-estruturade-ChavesPabicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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. RELATORIO TECNICO 0641/25

s Para verificar a autenticidade deste documento, faga download
TG o a:/fl} v i QS I e do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
T 8 ® direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

""""" ASSINATURA DIGITAL: Este documento

Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacdo

Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrdnica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 12/02/2025

Digital, instituida pela Medida Proviséria N°

2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o

arquivo, procure pelo icone a seguir na
m

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/3923799505693212022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
. Assinado em: 12/02/2025

Noia - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem )
autorizacio do laboratério. NP 87190161 /G051.73
Somente serdo autorizadas reprodugdes

na inteyra deste documento.

Sul, Brasit

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Pag. 1/2

RELATORIO TECNICO 0705/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, n° 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descricio da amostra: Uma (01) amostra de material polimérico de cor preta.
Identificagdo do cliente: “INSERTO LATERAL PARA TENIS MARCA “NKS””

Protocolo: 80151
Data de entrada: 13/02/2025
Data de realizagao do ensaio: 13/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Método de preparago dos corpos de prova: corte

/ .
Borracha vulcanizada ou termopléastica — Tipo de C%Z%Oas.tﬁopi]drao' n* 1

Determinacgéo da resisténcia a abras&o
usando um dispositivo de tambor cilindrico
rotativo — Método A (corpo de prova néo

Distancia: 20 m
Testado com pele

rotativo) Densidade: 0,980 g/cm®
indice de abras3o relativa: 3,3%
(ISO 4649:2017) Perda de volume relativo:
85,5 mm?

Consideracoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagédo permanente do laboratdrio.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condig&o A (23 £ 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 16 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 13 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
rastringem apenas as amosiras ensaladas,
nio pedende ser reproduzidos sem
auterizagio do laboratério.

Somente serio autorizadas reprodugbes
a integra deste documento.

Auten_tipar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estruturate-ChavesPabticas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0705/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faga download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e

j "':‘ss.';é gy e 0 ap I : A ;
direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do

enderego:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificagdo
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatronica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRT RS 05392242006 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 13/02/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf.
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/4891801515714713022025_ibtec_-
_Assinado.pdf
S N . )
{MA%&%}@:; Beberue Afento
Supervisor
Agatha Behenck Afonso - Técnica Quimica
CRQ 054010320 - 52 Regido
Assinado em: 13/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nio podendo ser raproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reprodugies
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0564/25

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comercio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de soleta de cor preta.
Identificagio do cliente: “SOLETA 1 PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 79949
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizacdo do ensaio: 06/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: > 4mm
Ensaio realizado com pele
Determinagado da dureza de indentagao por

meio de um durémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 57 Shore A
Leitura 2: 56 Shore A
(1ISO 868:2003) Leitura 3: 57 Shore A

Leitura 4: 56 Shore A
Leitura 5: 55 Shore A
Média: 56 Shore A

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagéo permanente do laboratorio.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigao A(23+2°Ce50+5%UR)da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 07 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
resfring e’ apenas as amostras ensaiadas,
niio podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reprodugbes
na integra deste dotumento.

{, Brasi

Autenticar documento em https://mogiguacu.no ici

: i : .nopapercloud.com.br/autenticidade

com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-es

)0 nfra-estrutura-de-ChavesPtableas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0564/25

Ty Para verificar a autenticidade deste documento, faga download
do aplicativo de leitor de c6digo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do

endereco:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificagéo
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011227 - 52 Regido 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 07/02/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
, barra de ferramentas do pdf. ok
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/8893799495697807022025_ibtec_-
_Assinado.pdf
]\/\,/ ]
Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 07/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaladas,
ndo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somentes serdo autorizadas reproducties
na integra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

Brasileira - ICP-Brasil.

digitalmente conforme MP n®2.200-2/2001, que institui a-Infra-estrutura-de-Chaves-Puiblicas -~
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RELATORIO TECNICO 0642/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de soleta de cor preta.
Identificacdo do cliente: “SOLETA 1 PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 79950
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagio do ensaio: 11/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

' Ensaio Resuiltado

Método de preparagao dos corpos de prova: corte

Borracha vulcanizada ou termoplastica — Tipo de composto padréo: n° 1
Determinacéo da resisténcia & abraséo Carga: 10N
usando um dispositivo de tambor cilindrico Distancia: 40 m
rotativo — Método A (corpo de prova ndo Testado com pele
rotativo) Densidade: 0,963 g/cm?®

indice de abras&o relativa: 1,4%
(1ISO 4649:2017)
Perda de volume relativo: 214,3 mm?®

Consideragoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalago permanente do laboratorio.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condico A (23 +2°C e 50+ 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021 ‘
por um periodo minimo de 16 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
! Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
rasiringem apenas as amosieas ensaiadas,
nio podendo ser reproduzidos sem ;
autorizagic do faboratdrio. NP BT G073 Movo Hemburas
Somente serfo autorizadas reprodugdes Rio Gran ol Brasi
na integra deste documento.

1500

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura-de-Chaves-Poblicas——m™@m8M8989 —————r
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0642/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faga download

(‘Q’\"ﬁ‘ L f/" mg«; s 8 do aplicativo de leitor de cdigo “QR code”. Abra o aplicativo e
oy T D )v -t % N ) L ,
- /. £ direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
- endereco:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificagdo
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrdnica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRT RS 05392242006 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 12/02/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
_Assinado.pdf
3
&
!
Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Hota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
wdo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serfio autorizadas reproducfes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

—-—digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas———— -
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0565/25

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comercio de Caigados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigao da amostra: Uma (01) amostra de soleta de cor azul e preta.
ldentificagdo do cliente: “SOLETA 2 PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 79949
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagdo do ensaio: 06/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: > 4 mm
Ensaio realizado com pele
Determinac&o da dureza de indentag&o por

meio de um durémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 56 Shore A
Leitura 2: 55 Shore A
(ISO 868:2003) Leitura 3: 55 Shore A

Leitura 4: 57 Shore A
Leitura 5: 55 Shore A
Média: 56 Shore A

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagao permanente do laboratorio.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigio A (23 £2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 07 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amastras ensaiadas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Soraente serdo autorizadas reprodugbes
ra integra deste documenta.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n°® 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura-de-ChavesPablicas—
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0565/25

™ Para verificar a autenticidade deste documento, faga download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificagdo
Digital, instituida pela Medida Provisoéria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

Técnico analista
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 07/02/2025

barra de ferramentas do pdf. “n

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/2066799495697807022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

M ,

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 07/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se

restringem apenas as amostras ensaiadas,
» ndo podendo ser reproduzidos sem

autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reproducdes

na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0643/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de soleta de cores azul e preta.
Identificagédo do cliente: “SOLETA 2 PARA TENIS MARCA “NKS™

— Protocolo: 79950
’ Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizag3o do ensaio: 11/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Método de preparagéo dos corpos de prova: corte

Borracha vulcanizada ou termoplastica — Tipo de composto padrao: n° 1
Determinag&o da resisténcia a abraso Carga: 10N
usando um dispositivo de tambor cilindrico Distancia: 40 m
rotativo — Método A (corpo de prova néo Testado com pele
rotativo) Densidade: 0,964 g/cm®

indice de abrasao relativa: 1,4%
(1SO 4649:2017)
Perda de volume relativo: 209,8 mm3

Consideracoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagio permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condig&o A (23 £ 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 16 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amosiras ensaiadas,
néo podende ser reproduzidos sem
auterizacio do laboratério.

Soments sordo autorizadas reprodugbes
nia imegra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0643/25

: Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
. do aplicativo de leitor de c4digo “QR code”. Abra o aplicativo e
4 direcione a cAmera na figura ao lado ou verifique através do

enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacao
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

Técnico analista
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
’ CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org. br/areachentellaudo/l443799505693212()22025 ibtec_-
_Assinado.pdf

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Mota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nédo podende ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somente serdo autorizadas reproducles
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0645/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n° 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descri¢do da amostra: Uma (01) amostra de material polimérico de cor transltcida.
Identificacio do cliente: “PECA PERSONALIZACAO PARA TENIS MARCA “NKS™

L~ Protocolo: 79950
" Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagdo do ensaio: 11/02/2025 — 12/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Método de preparaggo dos corpos de prova: corte

Borracha vulcanizada ou termoplastica — Tipo de composto padréo: n® 1
Determinacéo da resisténcia a abraséo Carga: 10N
usando um dispositivo de tambor cilindrico Distancia: 40 m
rotativo — Método A (corpo de prova néo Testado com pele
rotativo) Densidade: 0,994 g/cm?®

indice de abrasdo relativa: 2,7%
(ISO 4649:2017)
Perda de volume relativo: 101,8 mm3

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: 2,06 mm
Ensaio realizado com pele
Determinagéo da dureza de indentag&o por

meio de um durdmetro (Dureza Shore) Leitura 1: 62 Shore A
Leitura 2: 62 Shore A
(ISO 868:2003) Leitura 3: 63 Shore A

Leitura 4: 63 Shore A
Leitura 5: 64 Shore A
Média: 63 Shore A

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalagdo permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condicdo A (23+2°Ce50% 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 16 horas.

Nota - Os resultados deste donsmenio se
restringem apenas as amostras ensaladas,
niio podendo ser reproduzidos sem
auterizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reprodugbes
ra integra deste documento,

Ru

Auten_t!car documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de ChavesPubticas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0645/25

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste decumento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reprodugbes
na integra deste documenio.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n°® 2.200-2/2001, que institui-a-lnfra-estrutura-de-ChavesPobliecas——m™@8 —————————————
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0645/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faga download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
. direcione a cAmera na figura ao lado ou verifique através do
-’ endereco:

'/—) 2
S ‘?/‘/}}s;;sc;s ¥ fﬁf e

ASSINATURA DIGITAL: Este documento

Técnico analista
- Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatronica
CRT RS 05392242006

Digital, instituida pela Medida Provisoéria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

8

Assinado em: 12/02/2025

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/4108799505693212022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensatadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serdio autorizadas reprodugbes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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A Prefeitura Municipal de Mogi Guagu/SP

Ref.: Pregédo Eletronico n° 04/2025 — Processo n° 2.593/2025
Secretaria de Educaciao

TENIS COM AMARRACAO EM CADARCO

PASTA DE LAUDOS TECNICOS E CERTIFICADO DE ACREDITAGAO

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: NKS IMPORTACOES E EXPORTAGOES INDUSTRIA E
COMERCIO DE CALCADOS LTDA. CNPJ: 00.744.999/0001-83

ENDEREGO: Av. 20 de Setembro, n.° 4747, conj. 01, Bairro Sdo Jaco. Sapiranga-RS.

NKS IMPORTAGOES E EXPORTAGOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

MATRIZ: Av. Vinte de Setembro, 4747, Conj:01, Bairro: Sao Jaed, Sapiranga/RS, Cep: 93818-302
CNP.J 00.744.999/0801-83 / LE.: 131/0063033

FILIAL: Av. CIVIT 497, Gaipdo 01- ARMZ 01 e 02 - SALA 34, baiiro: Civit |, Serra-ES. Cep: 26168-045
VBLERNIZABOS CNPJ: 00.744.999/0005-07 / LE.: 083/951368

EMAIL: nks@nks.com.br / ficitacac@nks.com.br

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

almente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 1764/25

Cliente: NKS Importagdes e Exportages Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, N° 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagdo do cliente: “TECIDO MULTIFILAMENTOS 2D — AZUL MARINHO -
PARA TENIS MARCA NKS”

Protocoio: 80899
Data de entrada: 20/03/2025
Data de realizagdo do ensaio: 25/03/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Materiais téxteis — Determinagéo da gramatura de

superficies téxteis 227 g/m?

(ABNT NBR 10591:2008)

Consideracdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagéo permanente do laboratério.

A amostra foi climatizada de acordo com as condigdes padrao de temperatura (20 + 2°C) e umidade relativa
do ar (65 + 4%) exigidas pela ABNT NBR 1SO 139 por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 26 de margo de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
restiingem apenas as amosiras ensaiadas,
niio podendo ser reproduzidos sem
autarizacio do laboratdrio.

Somente serdo avtorizadas reprodugBes
na integra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 1764/25
Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
i do aplicativo de leitor de c6digo “QR code”. Abra o aplicativo e
t’ww‘“i‘j‘*‘ f}\ M direcione a cadmera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificagdo
Emilly da Rosa Melha - Técnica Quimica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011229 - 52 Regléo 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 26/03/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf.
dev.ibtec.org. br/areachente/laudo/3921808995793226032025 ibtec_-
_Assinado.pdf
*
Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 26/03/2025

Nota - Os resuliados deste documento se
, restringem apenas as amostras ensaiadas,

ndo g@dg{)dc ser repm;ifxz:dcs sem i

autorizacio do laboratdrio. CNPJ 87.190.161/0061-73

Somente serfio autorizadas reproducies

nia ntegra deste documento,

Sul, Brasil

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 1694/25

Cliente: NKS Importagdes e Exportacées Industria e Comércio de Calcados
Ltda.

Endereco: Avenida Vinte de Setembro, n° 4747, Sapiranga — RS.

CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descricdo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
ldentificagéo do cliente: “TECIDO MULTIFILAMENTOS 2D — AZUL MARINHO — PARA TENIS MARCA
NKS”
Protocolo: 80899
Data de entrada: 20/03/2025
Data de realizagio do ensaio: 24/03/2025
ENSAIOS E RESULTADOS:
Ensaio Resuiltado
Direg&o A — Urdume / Longitudinal:
Tecidos revestidos com borracha ou plastico —
Determinag&o da resisténcia ao rasgamento — Forca de rasgamento: 39,6 N
Parte 1: Métodos de rasgamento constante
Direcdo B — Trama / Transversal:
(ISO 4674-1:2016 — Método B)
Forga de rasgamento: 29,3 N

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalag&o permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condicéo A (23 + 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas anexa.

Novo Hamburgo, 24 de margo de 2025.

Mota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nic podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somente serdio autorizadas reproducdes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as;lnado
digitalmente conforme MP n°® 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 1694/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do

endereco:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacio
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011227 - 52 Regio 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 24/03/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
. barra de ferramentas do pdf. %
dev.ibtec.org.br/areac]iente/laudo/5448808995793324032025_ihtec_~
_Assinado.pdf
£ ]
Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 24/03/2025

MNota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaladas,
ndip podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reproduces
nia integra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assmado
igi > MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3534/24

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

N Descricdo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagdo do cliente: “FORRO TIPO COLMEIA — TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 75798
Data de entrada: 18/06/2024
Data de realizagdo do ensaio: 20/06/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultados

Materiais téxteis — Determinacéo da gramatura

de superficies téxteis 250 g/m?

’ (ABNT NBR 10591:2008)

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalagéo permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigso Padrio (20 £2°C e 65 + 4% U.R) da ABNT NBR ISO
139:2008 por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 20 de junho de 2024.

Kota « Os resuliedos deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
néo podendo ser reprodusides sem
autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reproducBes
na integra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
mente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3534/24

5

Técnico analista
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 21/06/2024

R .

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 21/06/2024

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensafadas,
nao podendo ser reproduzidos sem
awtorizagiio do laboratério,

Somente serfo autorizadas reprodugBes
na integra deste documento.

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificagdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf. §§ .- 1 i- .L

dev.ibtec‘org.br/areacliente/laudo/6289757985232721062024_ibtec_-
_Assinado.pdf

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as§|nado
igitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3535/24

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga - RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descri¢do da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagédo do cliente: “FORRO TIPO COLMEIA — TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 75798
Data de entrada: 18/06/2024
Data de realizacdo do ensaio: 20/06/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultados

Ntmero de corpos de prova testados: 10

A . Método de ensaio: A
Materiais téxteis — Determinagao da
espessura Presséo aplicada: 0,1 kPa

(ABNT NBR 13371:2005) Espessura: 4,00 mm

Pressédo aplicada: 0,5 kPa

Espessura: 3,92 mm

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalagéo permanente do laboratério.

A condig&o de temperatura e umidade relativa do ar do laboratério segue as exigéncias da ABNT NBR ISO

139.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 20 de junho de 2024.

Hota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostyas ensaladas,
ndw podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrie.

Somente seviio autorizadas reproduces
na integrs deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as§|nado
digitalmente-conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3535/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificagao
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

Técnico analista
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 21/06/2024

barra de ferramentas do pdf. %

dev,ibl:ec.org.br/areacliente/laudul9492757985232721062024_ibtec_~
_Assinado.pdf

M ‘

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 21/06/2024

Mota - Os resultados deste documento se
restiingem apenas as amostras ensaladas,
ndo podendo ser reproduzidos sem By ,
autorizacio do laboratdrio, CNPJ 8719t 0001.7%
Somente serfo autorizadas reprodugdes

na integra deste documents.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as§|nado
digitalmente conforme MP n°® 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7428/24

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descri¢ao da amostra: Uma (01) amostra de espuma de cor branca.
Identificagéo do cliente: “ESPUMA DO COLARINHO PARA TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 78841
Data de entrada: 26/11/2024
Data de realizagdo do ensaio: 28/11/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio ' Resultado

Corpo de prova 1: 5,9 mm

Construgéo superior do calgado — Couragas e Corpo de prova 2: 5,9 mm
contrafortes — Determinag&o da espessura Corpo de prova 3: 5,9 mm
Corpo de prova 4: 5,9 mm

(ABNT NBR 14184:2020) Corpo de prova 5: 6,0 mm

Mediana: 5,9 mm

Consideragoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigdo A (23 + 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 28 de novembro de 2024.

Mota - Os resuliados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
ndo podendo ser reproduzidos sem
autorizacdio do laboratério.

Somente serfio autorizadas reproducdes
na integra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7428/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download

= 4 e ]C} do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
~ e direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
) endereco:
""" ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacdo
Bruna Wagner de Lima - Técnica Quimica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011463 - 52 Regido 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 28/11/2024 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf. ]
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/84687884155690281 12024 -_ibtec_-
_Assinado.pdf
' Supervisor
Ademir Paulo Dorneles de Varga - Gerente Laboratério de Materiais
CRQ 05101116 - 52 Regido
Assinado em: 28/11/2024
g Y

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
ndo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serfio autorizadas reproducdes
na ntegra deste documento.

Nove H
Rio Gr

Sul, Brasil

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
onforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7427/24

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de espuma de cor cinza.
Identificacéo do cliente: “ESPUMA DA LINGUETA PARA TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 78841
Data de entrada: 26/11/2024
Data de realizagido do ensaio: 28/11/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Corpo de prova 1: 4,1 mm

Construg&o superior do calcado — Couragas e Corpo de prova 2: 4,0 mm
contrafortes — Determinacdo da espessura Corpo de prova 3: 3,9 mm
Corpo de prova 4: 3,9 mm

(ABNT NBR 14184:2020) Corpo de prova 5: 4,0 mm

Mediana: 4,0 mm

Consideragoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratdrio.

Aamostra foi condicionada de acordo com a Condigc&o A (23 +2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 28 de novembro de 2024.

Mota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaladas,
ndc podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

« Somente serdo autorizadas reprodugdes
na imegra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7427/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download

g
TM“'\X d li . : 24 “ " . .
iy tivo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
=R & S o aplicativo ;
. R A = EEN direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacdo
Bruna Wagner de Lima - Técnica Quimica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011463 - 52 Regido 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 28/11/2024 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf. ]
. dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/2818788415569028112024 _ibtec -
_Assinado.pdf
~ -
Supervisor
Ademir Paulo Dorneles de Varga - Gerente Laboratério de Materiais
CRQ 05101116 - 52 Regido
Assinado em: 28/11/2024

Nota - Os resuitados deste documento se
restringem apenas as amostvas ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizagdo do laboratério.

Somente serdo autorizadas reprodugdes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
- digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7450/24

« Cliente: NKS Importagées e Exportagbes Industria e Comercio de Calgados Ltda
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga - RS
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.

Identificagéo do cliente: “LONA DE ALGODAO PARA TENIS MARCA NKS”
Protocolo: 78840
Data de entrada: 26/11/2024
Data de realizagéo do ensaio: 28/11/2024
ENSAIOS E RESULTADOS:
Ensaio Resultado
Direcdo A — Urdume / Longitudinal:
Tecidos revestidos com borracha ou plastico —
Determinagéo da resisténcia ao rasgamento — Forga de rasgamento: 108,5 N
Parte 1: Métodos de rasgamento constante
Direcéo B — Trama / Transversal:
. (1SO 4674-1:2016 — Método B)
Forga de rasgamento: 86,5 N

Consideracgées:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratério.

Aamostra foi condicionada de acordo com a Condigdo A (23 +2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021

por um periodo minimo de 24 horas.
Sendo o que tinhamos para 0 momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 28 de novembro de 2024.

. Mota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amosiras ensaiadas,
ndo podendo ser reproduzidos sem
autorizacdo do laboratério.

Somente sevdo autorizadas reprodugbes
na integra deste documenin,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
P n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7450/24

A g ej:{ e

Técnico analista
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrdnica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 28/11/2024

Oehenie. Ao

Supervisor
Agatha Behenck Afonso - Técnica Quimica
CRQ 054010320 - 52 Regido
Assinado em: 28/11/2024

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaladas,

ndo

podendo ser reproduzidos sem

autorizagio do laboratério.
' Somente serdio autorizadas reprodugdes

na fitegra deste documento.

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/8632788405568928112024 - ibtec_-
_Assinado.pdf

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
e conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0640/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. IndUstria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, n° 4747, Sapiranga - RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descricédo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor azul.
Identificagdo do cliente: “LONA DE ALGODAO PARA TENIS MARCA

“NKS””

Protocolo: 79950
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizacio do ensaio: 11/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Materiais téxteis — Determinagio da gramatura de

superficies téxteis 894 g/m?

(ABNT NBR 10591:2008)

Consideragdes:

—_ A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalacdo permanente do laboratério.
A amostra foi climatizada de acordo com as condigées padrao de temperatura (20 + 2°C) e umidade relativa
do ar (65 + 4%) exigidas pela ABNT NBR I1SO 139 por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Mota - Os resultados deste documento se
rastringem apenas as amaosieas ensaladas,
ndo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Soments serdo autorizadas reproducgdes
na integra deste documenio,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o |dent|f|cador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

forme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0640/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download

”"'_3
}{ S {5;3 ¥ g:i 05O do aplicativo de leitor de cddigo “QR code”. Abra o aplicativo e
- direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacio
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrénica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRT RS 05392242006 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 12/02/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf. % E
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudolSl95799505693212022025_ibtec_-
_Assinado.pdf
Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Nota - Us resultados deste documanto se
restringem apenas as amostras ensaladas,
nédo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do sboratdrio.

Somente serdio autorizadas reproducSes
na integra deste documento,

@ Bul, Brasi

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7254/24

Cliente: NKS Importa¢des e Exportagdes Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigédo da amostra: Uma (01) amostra de atacador de cor branca.
—~ Identificagdo do cliente: “ATACADOR/CADARCO PARA TENIS MARCA
NKS”

Protocolo: 78519
Data de entrada: 09/11/2024
Data de realizagao do ensaio: 19/11/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Construgao superior do calgado — Atacador — N° fricgbes: 15.000

Determinag&o da resisténcia a fricgdo
Corpo de prova 1 — Sem danos
(ABNT NBR 16233:2020) Corpo de prova 2 — Sem danos

Consideragoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratério.

Devido a pouca quantidade de amostras, o ensaio foi realizado somete com dois corpos de prova.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condicdo A (23 +2°C e 50 £ 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 20 de novembro de 2024.

Mota - Os resultados deste documento se
rastringem apenas as amostras ensaladas,
ndo podende ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente sordo autorizadas reprodugdes
113 Integrs deste doctumeno.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7254/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do

endereco:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacdo
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011227 - 52 Regi&o 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 20/11/2024 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf.
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/5234785195534920112024 ibtec -
_Assinado.pdf
Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 20/11/2024

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
no podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somente serdio autorizadas reproducdes
na integra deste documento.

ul, Brasil

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7253/24

Cliente: NKS Importagdes e Exportagdes Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n°® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de material téxtil de cor branca
—~ dublado com material polimérico transparente.

ldentificacdo do cliente: “REFORCO TRASEIRO PARA TENIS MARCA
NKS”

Protocolo: 78519
Data de entrada: 09/11/2024
Data de realizagdo do ensaio: 19/11/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Corpo de prova 1: 0,7 mm

Construgao superior do calgado — Couracas e Corpo de prova 2: 0,7 mm

. contrafortes — Determinacgéo da espessura Corpo de prova 3: 0,7 mm
Corpo de prova 4: 0,7 mm

(ABNT NBR 14184:2020) Corpo de prova 5: 0,7 mm

Mediana: 0,7 mm

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagio permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condig&o A (23 £2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 20 de novembro de 2024.

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizagic do laboratério.

Soments serfo autorizadas reprodugbes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 7253/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do

endereco:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacao
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011227 - 52 Regiéo 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 20/11/2024 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf. .
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/90917851955349201 12024 _ibtec_-
_Assinado.pdf
Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 20/11/2024

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostvas ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem

. autorizagio do laboratério.
Somente serfio autorizadas reproducties
na integra deste documenio.

Novae Ha
Rio Gran

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
me-MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3577/24

Cliente: NKS Imp. e Exp Industria e Comércio de Calcados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n° 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descri¢gdo da amostra: Uma (01) amostra de palmilha interna em EVA
dublada com material téxtil de cor branca.

ldentificacéo do cliente: “PALMILHA EM ETIL VINIL ACETATO EXPANDIDO
PARA TENIS MARCA NKS”

Protocolo: 75800
Data de entrada: 18/06/2024
Data de realizagdao do ensaio: 21/06/2024

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaios Resultados

Determinag&o da espessura

(ABNT NBR ISO 20344/15 —item 7.1)

515 mm

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalagdo permanente do laboratério.

A amostragem foi condicionada de acordo com a norma ABNT NBR ISO 20344:2015 — item 4.2, em uma
atmosfera padréo de 23 + 2°C e 50 + 5% U.R, por um periodo minimo de 48 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 21 de junho de 2024.

plota - Ds resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nio podendo ser reproduzidas sem
sutorizacia do lshoratdrio.

Somente serfio autorizadas reprodugbes
na integra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 3577/24

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e

o % direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacdo

Morgana Minéia Vatte Torres - Técnhica Quimica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 05408499 - 52 Regiio 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o

Assinado em: 24/06/2024 arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf. ﬁ

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/4136758005233124062024_ibtec_-
_Assinado.pdf

A

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 24/06/2024

0]

Nota - Os resultados deste doamento se
restringem apenas as amostras ensaladas,
nao podendo ser reproduzidos sem
awtorizacio do laboratério, P B,
Somente serdo autorizadas reprodugtes

na integra deste decumento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente-eonforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIOC TECNICO 0563/25

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comercio de Calgados Lida.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de entressola de cor branca.
identificagdo do cliente: “ENTRESOLA PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 79949
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagdo do ensaio: 06/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: > 4 mm
Ensaio realizado com pele
Determinagéo da dureza de indentag&o por

meio de um durémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 58 Shore A
Leitura 2: 57 Shore A
(ISO 868:2003) Leitura 3: 57 Shore A

Leitura 4: 57 Shore A
Leitura 5: 57 Shore A
Média: 57 Shore A

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalacdo permanente do laboratorio.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condicdo A (23 £ 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para 0 momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 07 de fevereiro de 2025.

fota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
nio podende ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratéric.

Spinente serio autorizadaes reprodugbes
13 ftegra deste documenta.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0563/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do

endereco:
ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificacio
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRQ 054011227 - 52 Regido 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 07/02/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
barra de ferramentas do pdf. ]
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/SG68799495697807022025_ibtec_-
_Assinado.pdf
"”
Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
. CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 07/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensatadas,
ndo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somente serfo autorizadas reproducSes
12 infegra deste documanto.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
onforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0644/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. IndUstria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.

CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de entressola de cor branca.
Identificagdo do cliente: “‘ENTRESSOLA PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 79950
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagdo do ensaio: 12/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

B MBS
(C IR

3

Ensaio

Resultado

Borracha vulcanizada ou termoplastica —
Determinagdo da resisténcia 4 abras&o
usando um dispositivo de tambor cilindrico
rotativo — Método A (corpo-de prova nio
rotativo)

(iSO 4649:2017)

Metodo de preparacéo dos corpos de prova: corte
Tipo de composto padréo: n° 1
Carga: 10N
Distancia: 40 m
Testado com pele
Densidade: 0,942 g/cm?
indice de abras3o relativa: 1,7%

Perda de volume relativo: 182,3 mm3

Consideragdes:
A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagdo permanente do laboratério.
A amostra foi condicionada de acordo com a CondigZio A (23 + 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021

por um periodo minimo de 16 horas.

Sendo o que tinhamos para o0 momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025

Nota - Os resuitados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
ndo podende ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serfo autorizadas reprodugBes
na integra deste documento,

5521000

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as§|nado
—digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.



Pag. 2/2

RELATORIO TECNICO 0644/25
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Técnico analista
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrdnica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 12/02/2025

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
ndo podendo ser raproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reproducties
na integra deste documento.

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf. %

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/7606799505693212022025_ibtec -
_Assinado.pdf

Nove Har
Rio Grande

FY 2
G087

UGS
do Sul, Brasi

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0641/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calcados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n° 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descri¢éo da amostra: Uma (01) amostra de material polimérico de cor preta.
Identificagéo do cliente: “INSERTO LATERAL PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 79950
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagio do ensaio: 11/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: 1,30 mm
Ensaio realizado com pele
Determinag&o da dureza de indentag&o por

meio de um durémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 64 Shore A
Leitura 2: 61 Shore A
(ISO 868:2003) Leitura 3: 63 Shore A

Leitura 4: 60 Shore A
Leitura 5: 64 Shore A
Média: 62 Shore A

Considerac¢des:
A amostragem foi realizada pelo cliente.
O ensaio foi realizado na instalagéo permanente do laboratério.
Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente reiatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amosiras ensaladas,
nio podende ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratdrio.

Somente serdo auterizadas reprodugdes
na integrs deste documanto,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as§|nado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0641/25

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download

{7t - o . . . . . .
} oS ,’y‘?‘}(\{ri i 4;{,;/ &5 do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
L s b . . a . e z
— / e direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
St endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

Técnico analista
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatronica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 12/02/2025

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/3923799505693212022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Nota - Os resultados deste documanto se
resteingem apenas as amostvas ensaiadas,
nén podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serfio autorizadas reproducties
tia integra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0705/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descri¢éo da amostra: Uma (01) amostra de material polimérico de cor preta.
Identificag&@o do cliente: “INSERTO LATERAL PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 80151
Data de entrada: 13/02/2025
Data de realizagdo do ensaio: 13/02/2025
ENSAIOS E RESULTADOS:
Ensaio Resultado
Método de preparagdo dos corpos de prova: corte
v H 3 . (1]
Borracha vulcanizada ou termoplastica — Tipo de c%r:f c;§t?opaNdrao. n*
Determinagdo da resisténcia a abraséo Distégci.a' 20m
usando um dispositivo de tambor cilindrico Testado cém ele
rotativo — Método A (corpo de prova nio P
rotativo) ~ Densidade: 0,980 g/cm®
. Indice de abras&o relativa: 3,3%
(IS0 4649:2017) Perda de volume relativo:
85,5 mm?

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagéo permanente do laboratério.
A amostra foi condicionada de acordo com a Condigéo A (23 £2°C e 50 £ 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 16 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 13 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amosiras ensaladas,
nio podendo ser reproduzidos sem
autorizagdo do laboratério.

Somaente sero autorizadas reprodugdes
na integra deste documenga,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0705/25

'S ; .
A S v Gues
Técnico analista
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrénica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 13/02/2025
:;// . . § gy
{“A%@%m Oihentic. Abeonto
Supervisor
s Agatha Behenck Afonso - Técnica Quimica
CRQ 054010320 - 52 Regiao
Assinado em: 13/02/2025

Nota ~ Os resultados deste documento se
reslringem apenas as amostras ensaiadas,
ndo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratéric.

Somente serfdio autorizadas reproducdes
ria fntegra deste documento,

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacio
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/489180151 5714713022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

Rua Ars
Bairro |
93334

Rio Grande Sul, Brasil

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
igi P n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0564/25

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comercio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descricdo da amostra: Uma (01) amostra de soleta de cor preta.
Identificagcdo do cliente: “SOLETA 1 PARA TENIS MARCA “NKS™”

Protocoio: 79949
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizacdo do ensaio: 06/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: > 4 mm
Ensaio realizado com pele
Determinagéo da dureza de indentag&o por

meio de um durdémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 57 Shore A
. Leitura 2: 56 Shore A
(ISO 868:2003) Leitura 3: 57 Shore A

Leitura 4: 56 Shore A
Leitura 5: 55 Shore A
Média: 56 Shore A

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalacio permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condig@o A (23 £ 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 07 de fevereiro de 2025.

Nota - Us resultados deste documento se
rastringem apenas as amaosteas ensaladas,
rido podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdric.

Somente serfo autorizadas reproduges
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o |dent|f|cador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

enforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0564/25

Técnico analista
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
' Assinado em: 07/02/2025

SN S

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 07/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amosiyas ensaiadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serfio autorizadas reproducSes
2 integra deste documento.

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do
endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

=

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org.br/areacliente/laud0/8893799495697807022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

V]
Sul, Brasit

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assmado
igi onforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0642/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, n® 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de soleta de cor preta.
Identificacao do cliente: “SOLETA 1 PARA TENIS MARCA “NKS”™”

Protocolo: 79950
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realiza¢ao do ensaio: 11/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Método de preparacio dos corpos de prova: corte

Borracha vulcanizada ou termoplastica — Tipo de composto padrao: n°® 1
Determinac&o da resisténcia a abrasio Carga: 10N
usando um dispositivo de tambor cilindrico Distancia: 40 m
rotativo — Método A (corpo de prova nio Testado com pele
rotativo) Densidade: 0,963 g/cm?

indice de abraséo relativa: 1,4%
{ISO 4649:2017)
Perda de volume relativo: 214,3 mm?

Consideragbes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagéo permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condicéo A (23 +2°C e 50 £ 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 16 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Nota ~ Os resultados deste documento se
raestringem apenas as amosiras ensaladas,
niio podende ser reproduzidos sem
autorizagdo do laboratorio.

Somente serdo autorizadas reprodugBes
na integra deste documento.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0642/25

Técnico analista
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrénica
CRT RS 05392242006
Assinado em: 12/02/2025

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensafadas,
néo podende ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratéria,

Somente serfio autorizadas reproducdes

' na ntegra deste documento.

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as§|nado
igitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0565/25

Cliente: NKS Imp e Exp Industria e Comercio de Calgados Ltda.
Enderego: Avenida Vinte de Setembro, 4747, Sapiranga — RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigao da amostra: Uma (01) amostra de soleta de cor azul e preta.
Identificacdo do cliente: “SOLETA 2 PARA TENIS MARCA “NKS””

Protocolo: 79949
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizagio do ensaio: 06/02/2025

" ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio Resultado

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: > 4 mm
Ensaio realizado com pele
Determinagdo da dureza de indentago por

meio de um durémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 56 Shore A
Leitura 2: 55 Shore A
(ISO 868:2003) Leitura 3: 55 Shore A

Leitura 4: 57 Shore A
Leitura 5: 55 Shore A
Média: 56 Shore A

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagédo permanente do laboratdrio.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condig&o A (23 £2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 24 horas.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatorio a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 07 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaladas,
nio podendoe ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratdrio.

Somante serfio avtorizadas reprodugdes
na integrs deste documanio,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0565/25

Técnico analista
Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 07/02/2025

S *

Supervisor
Marcelo Lauxen - Eng. Ind. Quimico
CRQ 05303215 - 52 Regido
Assinado em: 07/02/2025

, Nota - Us resultados deste documento se
restringem apenas as amostras ensaladas,
ndo podendo ser reproduzides sem
autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reproduces
fa integra deste documento,

Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a cdmera na figura ao lado ou verifique através do
enderego:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificacdo
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

barra de ferramentas do pdf.

dev.ibtec.org. br/areacllente/laudo/2066799495697807022025 _ibtec_-
_Assinado.pdf

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado
onforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0643/25

Cliente: NKS Imp. e Exp. IndUstria e Comércio de Calgados Ltda.
Endereco: Avenida Vinte de Setembro, n°® 4747, Sapiranga - RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descri¢éo da amostra: Uma (01) amostra de soleta de cores azul e preta.
Identificagédo do cliente: “SOLETA 2 PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 79950
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizacdc do ensaio: 11/02/2025
ENSAIOS E RESULTADOS:
Ensaio Resultado
Meétodo de preparag&o dos corpos de prova: corte
Borracha vulcanizada ou termoplastica — Tipo de composto padrgo: n° 1
Determinacéo da resisténcia a abrasio Carga: 10N
usando um dispositivo de tambor cilindrico Distancia: 40 m
rotativo — Método A (corpo de prova nao Testado com pele
rotativo) Densidade: 0,964 g/cm?
indice de abras&o relativa: 1,4%
(ISO 4643:2017)
=~ Perda de volume relativo: 209,8 mm3

Consideragoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

O ensaio foi realizado na instalagao permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigéo A (23 £2°C €50 £ 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 16 horas.

Sendo o que tinhamos para 0 momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

Nota - Os resultados deste documento se
rastringem apenas a5 amosiras ensaiadas,
nao podende ser reproduzidos sem
autorizacio do laboratério.

Somente serfo autorizadas reprodugbes
na intears deste documeanto.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado

©2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do

N " endereco:

ASSINATURA DIGITAL: Este documento
contém Assinatura Digital com Certificagao
Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
arquivo, procure pelo icone a seguir na

&

Técnico analista

Matheus Rochembach Siqueira - Técnico Quimico
CRQ 054011227 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

barra de ferramentas do pdf. X

dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/l443799505693212022025_ibtec_-
_Assinado.pdf

Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025

Nota - Os resulfados dests documento se
restringem apenas as amostras ensafadas,
néo podendo ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério,

Somente serfio autorizadas reproducées
na integra deste documento,

i : i d.com.br/autenticidade
Autenticar documento em https://mogiguacu.nopaperclou _
com o identificador 3200380037003000320033003A00_540052004100, Documento as§|?ado
igi ente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
- Brasileira - ICP-Brasil.
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Cliente: NKS Imp. e Exp. Industria e Comércio de Calgados Ltda.
Enderecgo: Avenida Vinte de Setembro, n°® 4747, Sapiranga - RS.
CNPJ: 00.744.999/0001-83

Descrigdo da amostra: Uma (01) amostra de material polimérico de cor transltcida.
Identificagado do cliente: “PECA PERSONALIZAGAO PARA TENIS MARCA “NKS™

Protocolo: 79950
Data de entrada: 04/02/2025
Data de realizacdo do ensaio: 11/02/2025 — 12/02/2025

ENSAIOS E RESULTADOS:

Ensaio . Resultado

Método de preparag&o dos corpos de prova: corte

Borracha vulcanizada ou termoplastica — Tipo de composto padr&o: n° 1
Determinagédo da resisténcia & abrasao Carga: 10 N
usando um dispositivo de tambor cilindrico Distancia: 40 m
rotativo — Método A (corpo de prova néo Testado com pele
rotativo) Densidade: 0,994 g/cm?

indice de abras3o relativa: 2,7%
(ISO 4649:2017)

Perda de volume relativo: 101,8 mm3

Tempo de leitura: 15 segundos
Espessura do corpo de prova: 2,06 mm
Ensaio realizado com pele
Determinagéo da dureza de indentag&o por

meio de um durémetro (Dureza Shore) Leitura 1: 62 Shore A
Leitura 2: 62 Shore A
(iSO 868:2003) Leitura 3: 63 Shore A

Leitura 4: 63 Shore A
Leitura 5: 64 Shore A
Média: 63 Shore A

Consideragdes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

Os ensaios foram realizados na instalagdo permanente do laboratério.

A amostra foi condicionada de acordo com a Condigzo A (23 + 2°C e 50 + 5% U.R.) da ABNT NBR 10455:2021
por um periodo minimo de 16 horas.

Nots - Os resultados deste dotumento se
restringem apenas as amostras ensaiadas,
n#o podende ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serfo autorizadas reprodugdes
na integra deste documento,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as§|nado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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RELATORIO TECNICO 0645/25
Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.
Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.
Novo Hamburgo, 12 de fevereiro de 2025.

)

Nots - Oz resultados deste dosumento se
restringem apenas as amosiras ensaladas,
nido podende ser reproduzidos sem
autorizagio do laboratério.

Somente serdo autorizadas reproduces
na inteyra deste documenso,

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as,smado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.
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Para verificar a autenticidade deste documento, faca download
do aplicativo de leitor de cédigo “QR code”. Abra o aplicativo e
direcione a camera na figura ao lado ou verifique através do

SR ST SR b
&A§

S endereco:
- T ASSINATURA DIGITAL: Este documento
Técnico analista contém Assinatura Digital com Certificagao
Luis Gustavo Tolfo Rodrigues - Técnico em Mecatrénica Digital, instituida pela Medida Proviséria N°
CRT RS 05392242006 2200-2 de 28/08/2001. Ao visualizar o
Assinado em: 12/02/2025 arquivo, procure pelo icone a seguir na
ey :
barra de ferramentas do pdf. [w]mEr - Lk
dev.ibtec.org.br/areacliente/laudo/4108799505693212022025_ibtec_-
_Assinado.pdf
Supervisor
Michele Frank - Técnica Quimica
CRQ 05407425 - 52 Regido
Assinado em: 12/02/2025
==

Nota - Os resultados deste documento se
« restringem apenas as amostras ensaiadas,

ndo podendo ser reproduzidos sem

autorizacio do laboratdria,

Somente serfio autorizadas reproducies

na integra deste documento,

Nove Ham
Rio G

i : i br/autenticidade
Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com. _
com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento as§|nado
iqi onforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.






