COMERCIO E SERVICOS

PROTOCOLD DE ENTREGA DE AMOSTRA

A
PREFEITURA DO MUNICIPID DE MOGI GUAGU

LOCAL DE ENTREGA: Secretaria de Educagéo - Avenida Bandeirantes 945 -Parque Cidade Nova, Magi
Guagu/SP.

LICITANTE HC COMERCID E SERVIGOS LTDA APRESENTOU AS SEGLINTES AMOSTRAS:

ITEM DESCRIGAD OTD | TAMANHDS FABRICANTE/MARCA
0 LAMISETA MANGA CURTA of 0BG E GG J.DIAS / HC COMERCID
02 CALGA 0t UGIB E GG J.DIAS / HC COMERCIO
03 BERMUDA I UBIG EGG J.DIAS 7 HC COMERCID
04 SHORT SAIA If 066 E GG J.DIAS 7 HC COMERCIO
0a CASACO Il UBI6 EGG J.DIAS / HC COMERCIO
06 LAUDOS CONFORME EXIGIDDS EM EDITAL DIVERSOS

SAD PAULD, 07 DE ABRIL DE 2025.

DATA DO RECERIMENTD: Y7 (O 7 3

AS

==

FUNCIONARID:

R Brig Henrique Fontenelle 740
CNP)

(11) 2492-2763 vendas@hccomercio.com.br www.hccomercio.com.br 39.346.967/0001-65

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n°® 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
S— Brasileira - ICP-Brasil.




MOGI
LAUDOS

TECIDO MEIA MALHA DAS CAMISETAS

DESCRICAO

ORIENTACAQ NORMATIVA

RESULTADOS

Andlise qualitativa e quantitativa de
contetido fibroso

ABNT NBR 13538:1995 EABNT NBR
11914:1992

60 % PES, 21% CO, 19% CV {+/-3%):

Gramatura

ABNT NBR 10591:2008

169 G/M* (+/-3%):

Solidez da cor ao suor

ABNT NBRISO 105 E04/2014

ACIDO E ALCALINO: ALTERACAO E
MIGRACAO: MIN. 4

Solidez da cor a lavagem

ABNT NBR IS0 105 C06/2010

MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAO):

Densidade de malhas

ABNT NBR 12060/91

COLUNAS: 149 MALHAS/CM -
CARREIRAS: 20.7 MALHAS/CM (+/-
5%)

Brasileira - ICP-Brasil.

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas




INSTITUTO S

TR
! Relatério de Ensaio N 9083.BRU.2024.A- V.1 |
Este refatorio substitul integraimente o relaidrio 9083 BRI 7074 A- V.0
21, Dados Contiatagic:
| identificacio do Laboratério:
Laboratdrio: Servico Nacionat de Aprendizager industrial - LAFITE
Endereco: Avenida 12 de Maio,670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: [afite@sc.senalbr Fone: +55 {47) 3251-8905
| Soficitante:
Raz&o Social: J BIAS COMERCIO E CONFECCOES EIRELE
Proposta Comercial: 6511.2024.V¥1
Contato: Luis Eduardo T. Guedes E-mail: fuisetguedes@gmail.com Fone: +55 (47) 99267-5400
02. Dados da Amostra - Informacdes fornecidas pelo cliente:
identificacao da Amostra: Matha - 1/2 malha 3 fibras - (+/- 65%-PES+25%-CO+10%-CV}
Data Recebimento: 03/06/2024
Data de Inicio do{s} Ensaio{s): 04/06/2024 Data de Conclusao do(s) Ensaio(s}): 05/06/2024
Responsadvel pela Conferéncia: daniela.b.lima Data Conferéncia: 12/06/2024
Lacre: Lacre n® 0218269
03. Resultados: B
Ensaios
Andlise Qualitativa e Quantitativa - ABNT NBR 13538:1995 ¢ ABNT NBR 11814:1992 - Bata de Conclusido do{s) Ensaio{s):
05/06/2024
Fibra 1l Resultado Fibra 1 Fibra 2 Resultado Fibra 2 Fibra 3 Resultado Fibra 3
Resultado Poliéster 60,00 % Algoddo 21,00% Viscose 19,00 %
Remocao de Acabamento Nao

Justificativa para revisde: Alteragdo da razdo social por solicitagio do cliente.

instrumentos de medicao

Equipamento Descri¢do do Equipamento
BAL-005 Balanga Digital
CR-01 Cronémetro
EST-004 Estufa - 055723
MIC-001 Microscépio
TER-001 Termdmetro de Mercirio Analdgico
Observacées

1 - O(s) resuitado(s) obtido(s) se refere{m) somente a(s) amostra(s) conforme recebida(s). Ndo é emitido parecer de comparacic com qualquer tipo
de padrdes ou especificagdes (s6 quando solicitado / fornecido pelo cliente) e ndo pode ser reproduzido parcialmente.

Data: 14/06/2024 08:55
CPF: 351.439.679-53

¢ ADECIC
; %A 35143967 0gutenticar doéenséaoRey iifhs: AmasitracO M8 RBIGRA th BrsatEmisads 14/06/2024 - Pagina.:1/1

com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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Laboratdrio de ensaio acreditado peia Cgcre de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO
Sequencial: 832.2B-23 Péagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgdes Ltda — Epp.
Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br
Endereco: R. Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 31/08/2023 Término: 31/08/2023

TECIDO MEIA MALHA 3 FIBRAS - POLIESTER + ALGODAO + VISCOSE - BRANCO -

ltem de ensaio: LACRE-0010936

Local de realizagdo dos ensaios: ETV — Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.

Resuitados:
Ensaio Metodologia Variavel Resuitado Unidade
Gramatura de tecidos NBR 10591/08 Gramatura 173,23 g/m?
Coeficiente de
variacao (CV) 0.95 L

Condicfes de ensaio de gramatura:
- Numero de corpos de prova por amosira: 05
- Area de medigso: 99,650 cm?

Sao Paulo, 01 de setembro de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ
PEREIRA:13201416843

DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=EM  \_AJ A e
BRANCOQ), ou=presencial, ou=62226170000146, B i
cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843 Margelo Luiz Pereira
Signatério autorizado
Notas:
A amostragem e as informacdes referentes a identificacdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.
Os resultados contidos neste relatorio aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por

60 (sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.
Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07

ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestusrio

Rua Correia de Andrade, 232 — Bras

Séo Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br £.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Relatério N.:3084.BRU.20624.A- V.0

Equipamento Descricao do Equipamente
PER-002 Perspirémetro
PER-004 Perspirbmetro
PIP-001 Pipeta Graduada de Vidro 25mL
PIP-002 Pipeta Volumétrica de Vidro 10mL
PRO-001 Proveta graduada de Vidro
Observagoes

1 - O(s) resuitado(s) obtido(s) se refere(m) somente a(s) amostra{s) conforme recebida(s}. Nao é emitido parecer de comparacdo com qualquer
tipo de padrbes ou especificacdes (s6 quando solicitado / fornecido pelo cliente) e ndo pode ser reproduzido parcialmente.

ot

raestrutura de CF aves Pablicas Brasileira - ICP-Brasi., 1CP
r de sua preferéreia. '

Autenticar ddéersantoften-Rths Amesitiricl b dpRIGISEOEdoth Baka Emilsgaeel 0/06/2024 - Pagina.:2/2
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Relatério de Ensaio N2: 3084.BRU.2024.A- V.0

01, Dades Contratacdo:

tdentificacdo do Laboratério:

Laboratorio: Servigo Nacional de Aprendizagem industrial - LAFITE

Endereco: Avenida 12 de Maio,670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202

E-mail: lafite@sc.senai.br Fone: +55 (47) 3251-8905
Solicitante:

Razéo Social: } DIAS COMERCIO E CONFECCOES EIRELI

Proposta Comerciai: 6511.2024.V1

Contato: Luis Eduardo T. Guedes E-mail: iuisetguedes@gmail.com Fone: +55 (47) 99267-5400

02. Dados da Amostra - informacées fornecidas pelo cliente:

identificacao da Amostra: Maltha - 1/2 malha 3 fibras - (+/- 65%-PES+25%-C0+10%-CV)

03. Dados de Controle da Amostra no Laboratério:

Data Recebimento: 03/06/2024
Data de inicio do(s) Ensaio(s): 04/06/2024 Data de Conclusdo do(s) Ensaio(s): 10/06/2024
Responsavel pela Conferéncia: eduarda.bizarri Data Conferéncia: 10/06/2024

tmagens Relacionadas do Ensaio:
Tabeia para interpretacio dos Resultados

Grau de alteracdo em tonalidades e resisténcia Grau de atrito e transferéncia de cor
indice Significado Indice Significado
SN Negligenciavel cu ndo se altera  Beeoeoommeiimmm Negligencidvel ou ndo se altera
Y Altera-se levemente ----Transfere levemente
O Altera-se um pouco ----Transfere um pouco
2R Altera-se consideravelmente ----Transfere censideravelmente
LR Muito alterado Tommmmm e Transfere Muito
Lacre: Lacre n? 0218269

04. Resultados:

Suor Acido
Parametros Ensaios de Solidez Migracao Poliéster Migracao Viscose Alteracado Posicao do Perspirémetro
Solidez da Cor ao Suor - ABNT NBR ISO '
105-E04:2014 : > : VErtcal
Suor Alcalino
Parametros Ensaios de Solidez Migracao Poliéster Migracao Viscose Alteracdo Posigédo do Perspirometro
Solidez da Cor ao Suor - ABNT NBR ISQ .
105-E04:2014 > 3 . Vertical
instrumentos de medicdo
Equipamento Descricdo do Equipamento
BAV-003 Baldo Volumétrico de Vidro 500mL
CAB-002 Cabine de Luz
CR-03 Cron6metro
ESC-001 Escala Cinza - Alteragdo de Cor
ESC-002 Escala Cinza - Transferéncia de Cor
EST-003 Estufa

Data: 10/06/2024 16:42
CPF: 351.439.679-53

_N'ome TADECIO
CIF B 3514 3967958utenticar ddrxsaentBevnlittpAinasiicna8 0 JABAI kil RicHnlbia Renticidade0/06/2024 - Pagina.:1/2

com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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Relatério N.:9085.BRU.2024.A- V.0

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere(m) somente a(s) amostra(s) conforme recebida(s). Ndo é emitido parecer de comparacao com qualquer tipo
de padrdes ou especificacbes {s6 quando solicitado / fornecido pelo cliente) e n&o pode ser reproduzido parcialmente.
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Autenticar d¥exsiardem GlpsAnrosigaa Qi BRILRUSL]Hnia Faveriterd 0/06/2024 - Pagina.:2/2
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




NE TEANO! O 1 £
DE TECNOLOGIA

INSTITUTO S ‘»

eRLomT
Relatdrio de Ensaio N2: 9085.BRU.2024.A- V.0
01, Dados Contratacdoe:
Identificacao do Laboratério:
Laboratério: Servico Nacional de Aprendizagem industrial - LAFITE
Endereco: Avenida 12 de Maio,670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202
E-mail: lafite@sc.senai.br Fone: +55 (47) 3251-8905
Solicitante:
Razdo Social: . } DIAS COMERCIO E CONFECCOES EIREL!
Proposta Comerciai: 6511.2024.V1
Contato: Luis Eduardo T. Guedes E-maii: luisetguedes@gmail.com Fone: +55 (47) 99267-5400
02. Dados da Ameostra - Informacgées fornecidas peio cliente:
identificacdo da Amostra: Malha - 1/2 malha 3 fibras - {+/- 65%-PES+25%-CO+10%-CV)
Data Recebimento: 03/06/2024
Data de Inicio do(s) Ensaio(s): 04/06/2024 Data de Conclusao do(s) Ensaio(s): 10/06/2024
Responsadvel pela Conferéncia: eduarda.bizarri Data Conferéncia: 10/06/2024
imagens relacionadas do ensaio Soiidez de Cor & Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR iSO 105-C06:2010
Tabela para Interpretagio dos Resultados
Grau de alteracdo em tonalidades e resisténcia Grau de atrito e transferéncia de cor
indice Significado Significado
Benennmemmecoamn e Negligencidvel cu ndose altera  Bemeeeeescseeeeee e Negligenciavel ou ndo se altera
@5 mmemnnnntesenamanan e anade o e Altera-se levemente Transfere levemente
K NRERREELOELLEILLEREE LRt Altera-seumpouco . Beemeeeemememeeeeeeee e Transfere um pouco
Y RERRILEEEELEELE Altera-se consideravelmante  Zeeeseeesseeesesesessineeeeen Transfere censideraveimente
LR SRS LE I Nuito alterado e Transfere Muito
Lacre: Lacre n2 0218269
03. Resuitados:
Ensaios
Solidez de Cor a Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR IS0 105-C06:2010 - Data de Conclusdc do{s) Ensaio(s): 10/06/2024
Migracao Poliéster Migracdo Viscose Alteracao
Resuitado 5 5 5
Condicdes de Ensaio Ensaio AlS - 40°C - 10 esferas de aco - Detergente ECE com Fosfato
Neutralizacao Nao
instrumentos de medicio
Equipamento Descricao do Equipamento
BAL-002 Balanca de precisdo digital
BAV-004 Baldc Volumétrico de Vidro 1000mL
CAB-002 Cabine de Luz
CR-03 Crondmetro
ESC-001 Escala Cinza - Alteracao de Cor
ESC-002 Escala Cinza - Transferéncia de Cor
PRO-001 Proveta graduada de Vidro
TER-001 Termdmetro de Merctrio Analdgico
WAS-001 Washtester

Observacdes

Data: 10/06/2024 16:42
CPF: 351.439.679-53
Flo A 35143067 obtenticar doblamehes B s/ Aok O HERILA024r] Dratadittidate: 10/06/2024 - Pagina.:1/2
:= com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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Relatério de Ensaio N2: 9086.BRU.2024.A- V.0

01, Dados Contratacédc:

ldentificacdo do Laboratério:

Laboratério: Servigo Nacional de Aprendizagem Industriai - LAFITE

Endereco: Avenida 12 de Maio,670 Centro - Brusque/SC CEP: 88353202

E-mail: lafite@sc.senai.br Fone: +55 (47) 3251-8905
Solicitante:

Razdo Social: J DIAS COMERCIO E CONFECCOES EIRELI

Proposta Comerciai: 6511.2024.v1

Contato: Luis Eduardo T. Guedes E-maii: luisetguedes@gmail.com Fone: +55 (47) 99267-5400

02. Dados da Amestra - informacgées fornecidas peio cliente:

IcP ;
e8:

identificacao da Amostra: Malha - 1/2 malha 3 fibras - (+/- 65%-PES+25%-C0+10%-CV)

Data Recebimento: 03/06/2024
Data de Inicio do(s) Ensaio{s): 12/06/2024 Data de Conclusao do(s) Ensaiofs): 12/06/2024
Responsdvel pela Conferéncia: janete.bremen Data Conferéncia: 12/06/2024
Lacre: Lacre n2 0218269

s Pablicas Erasileira - ICP-Brasil,

03. Resuitados:

Ensaios

Densidade em Malhas - ABNT NBR 12060:1991 - Data de Conclusdo do(s) Ensaio{s): 12/06/2024

Densidade Cursos - em Densidade Cursos - pol Densidade Colunas - cm Densidade Colunas - pol
Resultado 21,55 cursosfcm 54,74 cursos/" 14,57 colunas/cm 37,02 colunas/"
Temperatura Ambiente 20,0°C
% de Umidade 64,7%
Observagéo =
Tamanho de Lupa 2,58cm

instrumentos de medicao

Equipamento Descricao do Equipamento
LF-03 Lupa Graduada
TH-003 Termohigrémetro Digital 175-H1

Observagdes

1 - O(s) resultado(s) obtido(s) se refere{m) somente a(s) amostra(s) conforme recebida(s). Nac é emitido parecer de comparacdo com qualquer tipo
de padrdes ou especificacbes (s6 quando solicitado / fornecido pelo cliente) e ndo pode ser reproduzido parcialmente.

Data: 12/06/2024 15:17
CPF: 351.439.679-53
Nome: ADECIO - . L
E[mlA -351430679A8tenticar dobiersine Beviiifis:/Amegiizac BASSaBdtioa @24 H Bniadinniesite: 12/06/2024 - Pagina.:1/1
; com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.
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MOGI
LAUDOS

TECIDO HELANCA DAS BERMUDAS E SHORT-SAIA

DESCRICAO ORIENTACAO NORMATIVA RESULTADOS
Andlise qualitativa e quantitativa de ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR 100% PES
contetdo fibroso 11914:1992
Gramatura ABNT NBR 10591:2008 250 G/M* (+/-3%):

ACIDO E ALCALINO: ALTERACAOE

Solidez da cor ao suor ABNT NBRISO 105 E04/2014 MIGRACAQ: MIN. 4
Solidez da cor & lavagem ABNT NBRISO 105 C06/2010 MINIMO 4 (ALTERACAOQ E MIGRACAO):
Estutura ABNT NBR 13‘460/1995 ENBR MALHA TI_PO HELANCA: (MALHA
13462/1995 DUPLA INTERLOQUE)

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratério de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.4B-23 Péagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgbes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@)jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 28/08/2023 Término: 30/08/2023

ltem de ensaio: TECIDO HELANCA POLIESTER - AZUL - LACRE:0010934.

Local de realizagdo dos ensaios: ETV - Laborat6ric de Ensaios Téxteis e do Vestuario.

Resuitados:

Ensaio Metodologia Variavel Resuitado Unidade

Andlise qualitativa e NBR 13538/1995 e . .
quantitativa do contetido fibroso NBR 11914/1992 Fibra 1 100 % POLIESTER %

Sé&o Paulo, 30 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

PEREIRA:13201416843
DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
j Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), Margelo Luiz Pereira
Técnico responsave] ou=presencial, ou=62226170000146, cn=MARCELO LUIZ Sianatario autorizado
Notas: PEREIRA:13201416843

A amostragem e as informacdes referentes a identificagdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
{sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07
ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuério
Rua Correia de Andrade, 232 —- Bras

Sao Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratdrio de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0i31.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.4E-23 Péagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgdes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@)jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 31/08/2023 Término: 31/08/2023

item de ensaio:  TECIDO HELANCA POLIESTER - AZUL - LACRE:0010934.

Local de realizagdo dos ensaios: ETV — Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuério.

Resuitados:
Ensaio Metodologia Variavel Resultado Unidade
Gramatura de tecidos NBR 10591/08 Gramatura 245,62 g/m?
Coeficiente de o
variagao (CV) 0.80 -
Condigdes de ensaio de gramatura:
- Namero de corpos de prova por amostra: 05
- Area de medicdo: 99,650 cm?
Sao Paulo, 01 de setembro de 2023.
Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ
PEREIRA:13201416843
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=5ecretaria da Receita QA
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM Mardgelo Luiz Pereira

BRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146, . L . .
cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843 Sigpatario autorizado

Notas:
A amostragem e as informagoes referentes a identificacdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo ciiente, sendo esse preservado por
60 (sessenta) dias, pericdo no qual poderd ser solicitado sua retirada.
Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07
ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestudrio
Rua Correia de Andrade, 232 - Brés

Séo Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020

Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil. -




Laboratdrio de ensaio acreditado peia Cgere de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.4A-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgdes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail:  adm@)jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoido Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 22/08/2023 Término: 30/08/2023

ltem de ensaio:  TECIDO HELANCA POLIESTER - AZUL - LACRE:0010934.

Local de realizagdo dos ensaios: ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.

Resultados:
Ensaio Método Variavei Resuitado Unidade
Solidez da cor ao suor acido NBR iSO 105-E04/14 Aiteracao 5 -
Transferéncia Acetato 5 -
Transferéncia Algodao 5 -
Transferéncia Poliamida 4/5 -
Transferéncia Poliéster 5 -
Transferéncia Acrilico 5 -
Transferéncia La 4/5 -
Ensaio Métedo Variavel Resultade Unidade
Solidez da cor ao suor alcalino  NBRISO 105-E04/14 Alteragéao 5 -
Transferéncia Acetato 4/5 -
Transferéncia Algodao 5 -
Transferéncia Poliamida 4/5 -
Transferéncia Poliéster 5 -
Transferéncia Acrilico 5 -
Transferéncia La 4 -
Sao Paulo, 30 de agosto de 2023.
Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ
i v W/ PEREIRA:13201416843
) a.‘%.i,a’ﬂ,‘.;_g,_g o ¥/ DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal W
Silvia S. Ml Mﬁrgal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), Marcelo Luiz Pereira
Técnico responsavel ou=presencial, ou=62226170000146, cn=MARCELO LUIZ Sidhatario autorizado

PEREIRA:13201416843
Notas:

A amostragem e as informacoes referentes a identificacdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resuitados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
{sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este reiatorio s¢ pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07

ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestudrio

Rua Correia de Andrade, 232 — Brés

Sao Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02

Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Assinado de forma digital

REGIANA por REGIANA GONCALVES
GONCALVES LIMA:19482476824

’ Dados: 2023.10.30
LIMA:19482476824 10348 0500

Laboratério de ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131. ‘

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 1022.5D-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J DIAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA- EPP

Contato: Greice Deschamps e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Enderego: Rua Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar - SC
Recebimento: 11/09/2023 Inicio: 20/10/2023 Término: 23/10/2023

ftem de ensaio: .
TECIDO HELANCA POLIESTER - AZUL - LACRE: 0011125

Local de realizagdc dos ensaios: ETV - Laborat6ric de Ensaios Téxteis e do Vestuério.
Resuiltados:
Ensaio Metodologia Variavei Resultado  Unidade
Solidez da cor a lavagem NBR I1SO 105-C06/10 Alteracao 4-5 -
Transferéncia Acetato 4 -
Transferéncia Algodao 4-5 -
Transferéncia Poliamida 4-5 -
Transferéncia Poliéster 4-5 -
Transferéncia Acrilico 4-5 -
Transferéncia La 5 -
Método A1TM -

Condigdes de ensaio de lavagem:
- A1M - Temperatura: 40°C, sem cloro, 10 esferas;
- Detergente AATCC WOB, sem alvejante ético;
- Tratamentio de acidificacéo: N&o;
- Leitura realizada por espectrofotdmetro;
- Tecido muitifibra tipo TV.

Sao Paulo, 23 de outubro de 2023

\

‘\‘Q. SOS
Jane de Oliveira Costa Regiana Lima
Técnico responsavel Signatario autorizado

Notas:

A amostragem e as informages referentes a identificagdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
{sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatoric sé pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP - 1.07

ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario

Rua Correia de Andrade, 232 — Bras

Sao Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em. 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil




Laboratdrio de ensaio acreditado pela Cgcre de acorde com a NBR ISO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131. “

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.4D-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgdes Ltda —~ Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoido Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 21/08/2023 Término: 21/08/2023

item de ensaio: TECIDO HELANCA POLIESTER - AZUL - LACRE:0010934

Local de realizagdo dos ensaios: ETV — Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.

Resultados:

Ensaio Metodologia Variavel Resultado Unidade

. NBR 13460/85¢e . Malha dupla
m mento -
Ligamento de malha trama NBR 13462/95 Ligame Interloque
Sao Paulo, 21 de agosto de 2023.
Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ
. PEREIRA:13201416843
V 2/ \ii : DN: ¢=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
JUAQu/)R i Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
Silvia S. M. Marcal BRANCO), cu=presencial, ou=62226170000146, Margelo Luiz Pereira
Técnico responsave! cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843 Signataric autorizado

Notas:

A amostragem e as informacoes referenies a identificagdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo ciiente.

Os resultados contidos neste relatorio aplicam-se apenas ac item de ensaic enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
(sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07
ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuério
Rua Correia de Andrade, 232 — Bras

Sio Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




MOGI
LAUDOS

TECIDO EXTERNO DA JAQUETA/CASACO

DESCRICAO

ORIENTACAO NORMATIVA

RESULTADOS

Resisténcia ao pilling

NBR IS0 1294502/20

MINIMO NOTA 4/5 COM 2.000 CICLOS

Solidez ferre de passar

ABNT NBR IS0 105-X11:2018

IMEDIATO E APOS: ALTERACAQ E
MIGRACAOQ: SECO E UMIDO: MIN 4

Solidez da cor ao suor

ABNT NBRISO 105 E04/2014

ACIDO E ALCALINO: ALTERACAO E
MIGRACAO: MiN. 4

Anadlise qualitativa e quantitativa de
contetido fibroso

ABNT NBR 13538:1995 E ABNT NBR
11914:1992

65% POLIESTER. 35% POLIAMIDA (+/-

30’.)

Solidez da cor a lavagem

ABNT NBR ISO 105 C06/2010

MINIMO 4 (ALTERACAO E MIGRACAQ)

Estrutura

ABNT NBR 1254672017 - NBR
1299671993

DERIVADO DE CANELE 2X2 (TELA
COM EFEITO MAQUINETADO)

Desvio de trama

ABNT NBR 13995:1997

DESVIO - 1.5 % - (MAXIMO)

Gramatura

ABNT NBR 10591:2008

105 G/M* (+/-3%):

Espessura em tecidos

1S0 5084:1996

0.20 MM (+/-3%)

Resisténcia a tragao e alongamento de
tecidos

(TIRA) (ABNT NBRISC 13934-1/16)

TRACAO URDUME MINIMO 400 N /
TRACAQ URDUME MINIMO 400 N;

Densidade de fios

ABNT NBR 10588:2015

URDUME 39 FIOS/CM - TRAMA 38
FIOS/CM (+/-5%)

Titulo de fios em amostras de comprimento
reduzido

ABNT NBR 13216:1994

URDUME - 9.00 TEX / 90.00 DTEX -
TRAMA - 17.30 TEX / 173.00 DTEX

digitalmente conforme MP n° 2.20

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
0-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas

Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratério de ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1A-23 Pagina 1de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgdes Ltda- Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar - SC
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 18/08/2023 Término: 18/08/2023

item de ensaio: TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010937

Local de realizagdo dos ensaios: ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.

Resultados:

Ensaio Metodoiogia Variavel Resuitado Unidade

gf;f;g‘;’;agzzﬂdl; o |18 129452120 | CP1 5 5 5 5 -
cP2 5 5 5 5 -
CP3 5 5 5 5 -
CP4 5 5 5 5 -
Pilling Standard 5 5 5 5 -
N° de ciclos 125 500 1000 2000 ciclos
Padréao Woven

Condigbes de Ensaio:

- N° de corpos: 4

- N° de observadores: 3

- Tipo de abrasive — Proprio tecido.

- Equipamento: Nu Martindale, Cabine iluminante GretagMecbeth — D65.
- Massa utilizada: tecido plano: 415g.

- Ensaio realizado sem lavagem.

Sao Paulo, 31 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

e o - PEREIRA:13201416843
\ J/“\{Jw (o3 =4 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita CA
Aline S. R. Annunciato  Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM Marg¢eio Luiz Pereira
Assistente responsavel BRANCO), ou=presencial, cu=62226170000146, Signatario autorizado
¢cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843

Notas:
A amostragem e as informagoes referentes a identificacao do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.
Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
(sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.
Este reilatério s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP - 1.07

ETV - Laboratdrio de Ensaios Téxteis e do Vestuério

Rua Correia de Andrade, 232 ~ Bras

Séo Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3212-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil




Laboratério de ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131. m

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1B-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgbes Ltda- Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@)jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopolido Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar - SC
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 23/08/2023 Término: 25/08/2023

Item de ensaio:  TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010937

Local de realizagdo dos ensaios: ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resuitados:
Ensaio Metodologia Variavel Resultado Unidade
Solidez da cor ao ferro Imediato Apoés 4 h
de passar seco NBR ISOT05K11H0 Alieracéo 4-5 5 -
Transferéncia Algodéo 5 5 -
Temperatura 110 °C
Ensaio Metodologia Variavel Resultado Unidade
Solidez da cor ao ferro Imediato  Apés4h
de passar Gmido MER ISCHUSXTIAGS Alteragéo 5 5 -
Transferéncia Algodéo 5 5 -
Temperatura 110 °C

Séao Paulo, 31 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELC LUIZ

Af o PEREIRA:13201416843 \
'\J":\ g ¥t = DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita (AA L .
Aline S. R. Annunciato  fegeral do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM Mar¢elo Luiz Pereira
Assistente responséavel BRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146, Signatario autorizado
¢n=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843
Notas:

A amostragem e as informacdes referentes a identificagdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
(sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatério sé pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07

ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuério

Rua Correia de Andrade, 232 - Bras

Séo Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
: Aprovado em: 16/07/2020

Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratério de ensaio acreditado peia Cgere de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o ng CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1C-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgbes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail:  adm@jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoido Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 22/08/2023 Término: 30/08/2023

ltem de ensaio:  TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE: 0010937.

Local de realizagdc dos ensaios: ETV - Laboratéric de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resuitados:
Ensaio NMiétodo Variavel Resuitado Unidade
Solidez da cor ao suor acido NBR iSO 105-E04/14 Alteracao 5 -
Transferéncia Acetato 4/5 -
Transferéncia Algodao 4 -
Transferéncia Poliamida 5 -
Transferéncia Poliéster 5 -
Transferéncia Acrilico 5 -
Transferéncia La 4/5 -
Ensaio Método Variavel Resultado Unidade
Solidez da cor ao suor alcalino  NBRISO 105-E04/14 Alteragéo 5 -
Transferéncia Acetato 4/5 -
Transferéncia Algodao 4/5 -
Transferéncia Poliamida 4 -
Transferéncia Poliéster 4/5 -
Transferéncia Acrilico 5 -
Transferéncia La 4/5 -

Sao Pauio, 30 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

vz ., U\4/  PEREIRA:13201416843
;*"ii Voo DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita GA
Silvia S. M/ Mﬁrgal Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM Maréelo Luiz Pereira
Técnico responsavel  BRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146, Signatario autorizado

—— cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843

A amostragem e as informacoes referentes a identificacédo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resuitados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
(sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este reiatorio s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07
ETV - Laboratdrio de Ensaios Téxteis e do Vestuério
Rua Correia de Andrade, 232 — Bras

S3o0 Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020

Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratério de ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1D-23 Péagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgbes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoido Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 28/08/2023 Término: 30/08/2023

PR — TECIDO MEIA MALHA 3 FIBRAS - POLIESTER + ALGODAO + VISCOSE - BRANCO -

LACRE:0010936
Local de realizagdo dos ensaios: ETV — Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resuitados:
Ensaio Metodologia Variavel Resuitado Unidade
Andlise qualitativa e NBR 13538/1995 ¢ Fibra1 63,96 % POLIESTER o

quantitativa do contetido fibrosc  NBR 11914/1992
Fibra 2 36,04% POLIAMIDA %

S&o Paulo, 30 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

R b o PEREIRA:13201416843
lff vV -\ l\é,{ DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
W AQu8 A Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM CAA N
Silvia 8. M/ Margal  gRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146, Margelo Luiz Pereira
Técnico responsavel cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843 Signatario autorizado

Notas:

A amostragem e as informacoes referentes a identificagdo do item de ensaio foram reaiizadas e fornecidas peio ciiente.

Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
{sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatdrio so pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP —1.07
ETV - Laboratdrio de Ensaios Téxteis e do Vestuério
Rua Correia de Andrade, 232 — Bras

S&o Pauic - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020

Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratério de ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n¢ CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1E-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J DIAS COMERCIO E CONFECGCOES LTDA- EPP

Contato: Greice Deschamps e-mail: adm@)jdiasconfeccoes.com.br

Enderego: Rua Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar - SC
Recebimento: 03/08/2023 Inicio: 15/08/2023 Término: 17/08/2023

ltem de ensaio: i
TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010837

Local de realizacdo dos ensaios: ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resultados:
Ensaio Metodologia Variavel Resultade Unidade
Solidez da cor a lavagem NBR ISO 105-C06/10 Alieragao 5 -
Transferéncia Acetato 4-5 -
Transferéncia Algodao 4 -
Transferéncia Poliamida 4-5 -
Transferéncia Poliéster 4-5 -
Transferéncia Acrilico 5 -
Transferéncia La 5 -
Método A1M -

Condig¢bes de ensaio de lavagem:
- A1M - Temperatura: 40°C, sem cloro, 10 esferas;
- Detergente AATCC WOB, sem alvejante ético;
- Tratamento de acidificagdo: Nao;
- Leitura realizada por espectrofotémetro;
- Tecido multifibra tipo DW.

Sao Paulo, 25 de agosto de 2023

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ
, PEREIRA:13201416843
\ i, DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita O\_A

\

Federa! do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), cu=presencial, ou=62226170000146,
cn=MARCELQO LUIZ PEREIRA:13201416843

Jane deiOl\iveira Costa
Técnico responsavel

Mar¢elo Luiz Pereira
Sigrjatario autorizado

Notas:

A amostragem e as informagdes referentes a identificagéo do item de ensaic foram realizadas e fornecidas pelo cliente.
Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado
por 60 (sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP - 1.07

ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario

Rua Correia de Andrade, 232 - Bras

Séo Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil




Laboratério de ensaio acreditado peia Cgere de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1F-23 Péagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgbes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 18/08/2023 Término: 18/08/2023

lom do onsalo: TECIDO MEIA MALHA 3 FIBRAS - POLIESTER + ALGODAOQ + VISCOSE - BRANCO -

LACRE:0010938
Local de realizacdo dos ensaios: ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resuitados:
Ensaio Metodologia Variavel Resultado

NBR 12996/93

Ligamento em tecidos planos NBR 12546/17

Ligamento Derivado de canelé 2x2

Séo Pauio, 18 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

PEREIRA:13201416843
Vi »\ }&5 »‘g DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
UAQL K Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM A y .
Silvia S. M. Marcai BRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146, ~ Margelo Luiz Pereira
Técnico responsavel cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843 Signatario autorizado

Notas:

A amostragem ¢ as informacdes referentes a identificacdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resultados contidos neste relatdrio aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
{sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07

ETV - Laboratdric de Ensaios Téxteis e do Vestuério

Rua Correia de Andrade, 232 - Bras

Sé&o Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 18/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratério de ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1G-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgdes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoido Schiramm, n° 364 - Coioninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 17/08/2023 Término: 17/08/2023

ltem de ensaio: TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010937

Local de realizacdo dos ensaios: ETV — Laboratéric de Ensaios Téxteis e do Vestuario.

Resuitados:

Ensaio Metodologia Variavel Resultado Unidade
Desvio de trama NBR 13995/97 Desvio 0,31 %
Classificacdo Enviesamento -

Séo Paulo, 17 de agosto de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

PERFIRA:13201416843
v DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
C “‘M M}* Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM AA w@é’
s'l‘”a S. iarcai BRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146, Ma_r elo Luiz Pereira
Técnico responsavet cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843 Signatario autorizado

Notas:

A amostragem e as informagdes referentes a identificagdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resultados contidos neste reiatdrio aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por 60
{sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07

ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario

Rua Correia de Andrade, 232 — Bras

Sé&o Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratdrio de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1H-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgbes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.

Recebimento:

26/07/2023 Inicio: 31/08/2023 Término: 31/08/2023

ltem de ensaio:

TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010937

Local de realizagZo dos ensaios: ETV — Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resuitados:
Ensaio Metodologia Variavel Resuitado Unidade
Gramatura de tecidos NBR 10591/08 Gramatura 104,04 g/m?
Coeficiente de 0.33 %

variacao (CV)

CondicBes de ensaio de gramatura:
- Ntimero de corpos de prova por amostra: 05
- Area de medigao: 99,650 cm?

Sao Pauio, 01 de setembro de 2023.

Notas:

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

PEREIRA:13201416843 ««oQ/S/
DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, cu=Secretaria da Receita \. A

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146, Marcelo Luiz Pereira
cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843 Signatario autorizado

A amostragem e as informacgdes referentes a identificacédo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.
Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por
60 (sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.
Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra.

Escoia SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07
ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuério
Rua Correia de Andrade, 232 - Brés

Sao Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br

F.020/02

Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Laboratério de ensaio acreditado peia Cgcre de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131. m

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.11-23 Péagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgdes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@)jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 31/08/2023 Término: 01/09/2023

item de ensaio:  TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010937

Local de realizagdo dos ensaios: ETV — Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resultados:
Ensaio Metodologia Variavel Resultado Unidade
Espessura em tecidos ISO 5084:96 Espessura 0,20 mm
CV% 0,00 %

Condigtes de ensaio de espessura:

- Aparelho: Espessimetro MOM, modelo FF-02
- N.° de corpos de prova: 10

- Presséo utilizada: 1,0 kPa

Sao Paulo, 01 de setembro de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

PEREIRA:13201416843
DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, cu=Secretaria da Receita O

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=presencial, 0u=62226170000146,
Notas: cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843
A amostragem e as informacgdes referentes a identificacio do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.
Os resuitados contidos neste relaidrio apiicam-se apenas ao item de ensaio enviado peio cliente, sendo esse preservado por

60 (sessenta) dias, pericdo no qual podera ser solicitado sua retirada.
Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra.

Marcelo Luiz Pereira
Signgtéario autorizado

Escoia SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07
ETV - Laboratdrio de Ensaios Téxteis e do Vestudrio
Rua Correia de Andrade, 232 - Brés

S&o Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02

Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




Laboratério de ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequenciai: 832.1K-23 Pagina 1 de 2
Empresa: J DIAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA- EPP

Contato: Greice Deschamps e-mail: adm@)jdiasconfeccoes.com.br

Enderego: Rua Prefeito Leopoldc Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar - SC
Recebimento: 03/08/2023 inicio: 15/08/2023 Término:  18/08/2023

ltem de ensaio: i
TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010937

Local de realizagao dos ensaios: ETV - Laboratorio de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resultados:
Ensaio Metodologia Variavel Resultado lnce&t €23 Unidade
Resisténcia a fracao & \pp |50 13934-1/16 Trag&o urdume 46474 119,46 N
alongamento (Tiras)
CV% - Tragao urdume 3,36 - %o
Alongamento urdume 28,62 +2,90 %
“jo/ _
CV% - Alongamento 4,05 ) o
urdume

Tragio trama 1230,02 32,27 N
CV% - Tragéo trama 2,43 - %
Alongamento trama 23,59 +1,56 %
CV% - Alongamento trama 2,35 - %

Condigdes de ensaio de ruptura e alongamento (tiras):

- Distancia entre as garras: 200 mm

- Célula de carga utilizada: 500 kgf

- Velocidade de deslocamento das garras: 100 mm/min

- Pré Tensdo: 5 N

- N.° de corpos de prova: 05/ sentido Corpos de prova condicionados
- Equipamento: Instron 4505

- Software Tracomp Windows TRC! v61431B — USB

A incerteza expandida de medicéo relatada é deciarada como a incerieza padrdo de medi¢do muitiplicada pelo fator de
abrangéncia k = 2, o qual para uma distribuigdo t com neff, corresponde a uma probabilidade de abrangéncia de
aproximadamente 95%.

A incerteza padréo da medigdo foi determinada de acordo com a publicacdo EA-4/02

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07
ETV - Labhoratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario
Rua Correia de Andrade, 232 — Brés

830 Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil




Laboratério de ensaio acreditado pela Cgere de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131. _

RELATORIO DE ENSAIO
Sequencial: 832.1K-23 Pagina 2 de 2

Sao Paulo, 18 de agosto de 2023

Assinado de forma digital por MARCELG LUIZ
PEREIRA:13201416843 QA

N DN: c=BR, 0=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal . ’
Jane de Oliveira Costa o Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), Margelo Luiz Pereira

Técnico responsavel  ou=presencial, ou=62226170000146, cn=MARCELO LUiZ  Sigrjatério autorizado
PEREIRA:13201416843
Notas:

A amostragem e as informacgdes referentes a identificag@o do item de ensaio foram reaiizadas e fornecidas peio cliente.
Os resultados contidos neste relatério aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado
por 60 (sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07
ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario
Rua Correia de Andrade, 232 — Bréas

Sao Paulo - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020

Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.




iaboratdrio de ensaio acreditado peia Cgcere de acordo com a NBR iSO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1L-23 Péagina 1 de1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgbes Ltda — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Endereco: R. Prefeito Leopoido Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 29/08/2023 Término: 30/08/2023

item de ensaio: TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010937

Local de realizagdo dos ensaios: ETV — Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.
Resuitados:
Ensaio Metodologia Variavel Resultado Unidade
Densidade de fios NBR 10588/15 Urdume 39,1 Fios/cm
Trama 36,7 Fios/cm

Condigdes de ensaio de densidade:
- Leitura feita em 2,5 cm
- N° de leituras por amostra: 05

S&o Paulo, 01 de setembro de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ

PEREIRA:13201416843

DN: ¢=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal “IQS/
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), OV
ou=presencial, ou=62226170000146, cn=MARCELO LUIZ Marcelo Luiz Pereira
PEREIRA:13201416843 Signatario autorizado

Notas:

A amostragem e as informacoes referentes a identificagdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resultados contidos neste relatdrio aplicam-se apenas ao item de ensaio enviade pelo cliente, sendo esse preservado por
60 (sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatério sé pode ser reproduzido na integra.

Escoia SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07

ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuério

Rua Correia de Andrade, 232 - Bras

Sé&o Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil. -




Laboratdrio de ensaio acreditado peia Cgere de acordo com a NBR ISO/IEC 17025 sob o n2 CRL 0131.

RELATORIO DE ENSAIO

Sequencial: 832.1K-23 Pagina 1 de 1
Empresa: J Dias Comercio E Confecgbes Lida — Epp.

Contato: Greice e-mail: adm@jdiasconfeccoes.com.br

Enderecgo: R. Prefeito Leopoldo Schiramm, n° 364 - Coloninha - CEP: 89110-119 - Gaspar — SC.
Recebimento:  26/07/2023 Inicio: 30/08/2023 Término: 31/08/2023

Item de ensaio:  TECIDO PLANO MICROFIBRA POLIESTER + POLIAMIDA - AZUL - LACRE:0010937

Local de realizagdo dos ensaios: ETV — Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario.

Resuitados:
Ensaio Métode Variavel Resultado Unidade
Titulo de fios — comprimento reduzido NBR 13216/94 Titulo 8,92 Tex
Titulo 89,2 Dtex
CV% 0,99 %
Comprimento 0,50 m
Sentido do fio Urdume -
Ensaio Miétodo Variavei Resuitado Unidade
Titulo de fios — comprimento reduzido NBR 13216/94 Tituio 17,51 Tex
Titulo 1751 Dtex
CV% 1,48 %
Comprimento 0,50 m
Sentido do fio Trama -

Condigbes de ensaio de titulo reduzido:

- N° de corpos de prova por amostra: 10

- Pré-tensédo: 0,25 gffTex

- Desvio de norma: ensaio realizado em fios texturizados e elastémeros

Sao Paulo, 01 de setembro de 2023.

Assinado de forma digital por MARCELO LUIZ
PEREIRA:13201416843 aA_ /S'/

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita

Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM Marcelo Luiz Pereira

BRANCO), ou=presencial, ou=62226170000146, Signatario autorizado
Notas: cn=MARCELO LUIZ PEREIRA:13201416843

A amostiragem e as informagées referenties a identificagdo do item de ensaio foram realizadas e fornecidas pelo cliente.

Os resultados contidos neste relatdrio aplicam-se apenas ao item de ensaio enviado pelo cliente, sendo esse preservado por
60 (sessenta) dias, periodo no qual podera ser solicitado sua retirada.

Este relatério s6 pode ser reproduzido na integra.

Escola SENAI “Francisco Matarazzo” CFP — 1.07

ETV - Laboratério de Ensaios Téxteis e do Vestuario

Rua Correia de Andrade, 232 - Brés

Sao Pauio - SP - CEP: 03008-020

Tel.: (11) 3312-3551

regiana.lima@sp.senai.br F.020/02
Aprovado em: 16/07/2020
Documento: PE-ETV-020

Autenticar documento em https://mogiguacu.nopapercloud.com.br/autenticidade
com o identificador 3200380038003000350037003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Publicas
Brasileira - ICP-Brasil.






